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Herstellerinformation
Hersteller: Teamdress Holding GmbH, Brandstiicken 27, 22549 Hamburg
Das Piktogramm in der Kennzeichnung weist darauf hin, dass die
Gebrauchsanleitung vor Einsatz der PSA unbedingt zu beachten ist.
c Die Schutzkleidung erfilllt die grundlegenden Anforderungen fiir Gesundheitsschutz
und Sicherheit. Sie entspricht der Kategorie Ill gem. EU-Verordnung 2016/425
Material: 42% Modacryl / 25% Baumwolle / 22% Polyamid /
10% Viskose / 1% Antistatik

Jacke 4170 mit/ohne Emblem

EN 13034
Bundhose M7 mit/ohne Emblem
nicht zertifiziert nach
Latzhose | 4172 EN 14404 - Knieschutz
EN 130 Jacke 5170 mit/ohne Emblem

Bundhose 5171 mit/ohne Emblem

nicht zertifiziert nach
EN 14404 - Knieschutz

Latzhose 5172

Gebrauchsanleitung:

Alle Personen, die wahrend der Arbeit oder in ihrer Freizeit mdglichen Gefahrensitua-
tionen im Verkehr ausgesetzt sind, sollten Warnkleidung tragen. Wichtig sind
Warnanziige ebenfalls in Einsatzbereichen, in denen eine deutliche Erkennbarkeit der
Person die Gefahr des Unfalls reduzieren kann. Beispielhaft zu nennen sind
Autobahnen, innerstédtische und LandstraRen, Gleisbereiche der Bahn, Flughéfen
und Hafengeldnde. Die vorliegende Warnkleidung ist hochsichtbar bei Tag durch
fluoreszierenden Oberstoff und bei Nacht durch retroreflektierende Streifen. Die
personliche Schutzausriistung (PSA) ist so konzipiert und hergestellt, dass der
Benutzer unter den bestimmungsgemaR und vorhersehbaren Einsatzbedingungen
die mit Risiken verbundene Tétigkeit unbehindert ausiiben kann und lber einen
ausreichenden Schutz verfiigt. Trotz der aufgefiihrten Einsatzhinweise liegt die
Verantwortung fiir die eigene Sicherheit in letzter Instanz immer bei dem Trager.

Vor der Auswahl und dem Einsatz der Schutzkleidung ist die Anfertigung einer
Gefahrenanalyse zwingend notwendig. Die Analyse hat vor allem Art und Umfang der
Risiken am Arbeitsplatz, Arbeitsbedingungen und persénliche Konstitution des
Trégers zu beinhalten. Die Lieferung erfolgt nach Ihren Anforderungen.

Bei der Kombination unterschiedlicher Materialqualitdten wurde fiir die Klassifizierung
der Leistungsmerkmale des Erzeugnisses jeweils die niedrigste Leistungsstufe der
Materialien zugrunde gelegt.
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Bei Kaufentscheidung ohne Durchfiihrung einer umfassenden und effektiven
Risikobeurteilung kdnnten die erzeugnisspezifischen Schutzstufen fiir die Anwender
dieser Schutzkleidung fiir die potenziell am Arbeitsplatz vermutlich anzutreffenden
Gefahrdungen nicht ausreichend sein.

Warnung:

Die Schutzkleidung ist bestimmungsgemaR zu nutzen und darf keinen Einfliissen
ausgesetzt werden, die ihren sicheren Zustand beeintrachtigen kdnnen. Verschmutzte
Kleidung kann zu einer Reduzierung des Schutzes fiihren. Die Bekleidung muss als
Anzug getragen werden - bestehend aus Latz- oder Bundhose mit Jacke. Die Jacke ist
geschlossen zu tragen. Jede weitere Sicherheitskleidung muss der identischen
Sicherheitsnorm entsprechen. Vor jedem Tragen ist darauf zu achten, dass keine
Beschadigung der Bekleidung vorliegt. Das An- und Ablegen anderer Teile der PSA,

z. B. Handschuhe und Stiefel, sollten ohne Schwierigkeiten mdglich sein.

Anbringung von Emblemen nur nach Absprache
mit dem Hersteller mdglich

max. 81 cm?, 5mm— U
o zB.9x9cm

max. 208 cm?,
z.B.26 x8 cm

max. 33 cm?,
z.B.11x3cm
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Nachfolgende Norm (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) legt die Leistungsanforderungen
an Schutzkleidung fest, die die Auffélligkeit des Trégers signalisiert. Schutzanziige
missen an allen Seiten aus hochsichtbaren Materialien bestehen. Um Sichtbarkeit
von allen Seiten (360° Sichtbarkeit) sicherzustellen, ist es wichtig, dass horizontale
retroreflektierende Streifen sowie fluoreszierende Materialien den Torso sowie
Hosenbeine und Armel umschlieRen. Die Anforderungen an die sichtbare
Mindestflache zum Erreichen einer Klassifizierung der Kleidung diirfen nicht durch
vorhandene Logos, Beschriftungen, Etiketten usw. vermindert oder beeintrachtigt
werden. Die Schutzklasse der Bekleidung ist in der Kennzeichnung des
Bekleidungsteils vermerkt.

Die Leistungsklasse kann mithilfe eines einzelnen
Kleidungsstiickes oder einer Bekleidungskombination, z. B.
Jacke und Hose, ermittelt werden. Eine Kombination, z. B.
aus klassifizierter Hose und klassifizierter Jacke, kann als
X eine héhere Klasse eingestuft werden, wenn die
tatsédchlich im getragenen Zustand sichtbare Flache der
Kombination die Mindestanforderungen erfiillt.

Schutzkleidung
Warnschutz

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

(Die Zahl neben dem
Piktogramm gibt die
Warnklasse an)

4170 4171 4172
5170 5171 5172

ot L

EN ISO 20471
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Die Bekleidung gem. EN ISO 20471 ist in drei Klassen eingeteilt.

Jede Klasse muss eine Mindestflache von Hintergrundmaterial und retroreflektieren-
dem Material in Kombination an der kleinsten verfiigharen KleidergréRe aufweisen.
Bei allen Klassenangaben ist die Klasse 1 die niedrigste, schlechteste Klasse und die
Klasse 3 die hochste, beste Klasse.

Die Schutzklasse der Bekleidung ist in der Kennzeichnung des
Bekleidungsteils vermerkt.
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Nachfolgende Norm (EN ISO 11612:2015) legt die Leistungsanforderungen an
Schutzkleidung fest, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Kérpers
vorgesehen ist. Die Schutzkleidung schiitzt den Trager vor Hitze und/oder Flammen,
begrenzter Flammenausbreitung, Strahlungswarme,
konvektiver oder Kontaktwarme, Spritzern geschmolze-
nen Metalls, mit Ausnahme der Hande. Zum Schutz von
Kopf und FiiRen des Tragers sind Schutzkleidung wie
Gamaschen, Hauben und Uberschuhe zu tragen. In Bezug
auf Hauben werden keine Anforderungen an Sichtschei-
ben und Atemgeriate gegeben. Schutzanziige gegen Hitze
und Flammen miissen den Ober- und den Unterkdrper,
den Hals, die Arme bis zu den Handgelenken und

die Beine bis zu den Kndcheln vollstandig bedecken.

Schutzkleidung
Schutz gegen Hitze
und Flammen

EN ISO 11612:2015
Al Bl Cl1 F1

EN ISO 11612:2015

Die Schutzkleidung erfiillt die im
Piktogramm angegebenen Leistungsanforderungen:

Code Priifmerkmal Leistungsstufe
A1 Begrenzte Flammausbreitung, Schutz A1=0berflachenbeflammung
+A2 | gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen | A2= Kantenbeflammung
niedrigste héchste
B Konvektive Hitze B1 B3
(o] Strahlungshitze C1 C4
D flissige Aluminiumspritzer D1 D3
E flissige Eisenspritzer E1 E3
F Kontaktwérme F1 F3

Die in dieser Norm aufgefiihrten Gefdhrdungsarten werden in
3 Leistungsstufen unterteilt.

Fiir Schutz gegen intensive Strahlungswirme (Codebuchstabe C) gibt es eine vierte
Leistungsstufe, die Hochleistungsmaterialien wie aluminisierte oder ahnliche
Materialien abdeckt. Der erforderliche Grad des personlichen Schutzes sollte auf
einer Risikobewertung basieren.

Stufe 1: die Einwirkung eines geringen wahrnehmbaren Risikos
Stufe 2: die Einwirkung eines mittleren wahrnehmbaren Risikos
Stufe 3: die Einwirkung eines hohen wahrnehmbaren Risikos
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Nachfolgende Norm (EN ISO 11611:2015) legt die Leistungsanforderungen an
Schutzkleidung fest, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Kérpers
vorgesehen ist. Die Schutzkleidung ist dazu vorgesehen, den Trager gegen SchweiRsprit-
zer (kleine Spritzer geschmolzenen Metalls), kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und
Strahlungswérme aus einem elektrischen Lichtbogen zu schiitzen, die fiir Schweilen
und verwandte Verfahren verwendet wird und sie bietet unter tiblichen SchweiRbedin-
gungen in begrenztem MaRe elektrische Isolation gegeniiber unter Gleichspannung bis
ungeféhr 100 V stehenden elektrischen Leitern. Schweil, Verschmutzung oder andere
Verunreinigungen kénnen das Schutzniveau gegen kurzzeitiges

Schutzkleidung npeansichtigtes Beriiren von spannungsfiihrenden
SchweiBen und elektrischen Leitern bis zu dieser Spannung beeintréchtigen.
verwandte Fiir angemessenen umfassenden Schutz gegen Risiken, denen
Verfahren SchweiBer iiblicherweise ausgesetzt sind, sollte zusatzlich

Personliche Schutzausriistung (PSA) fiir Kopf, Gesicht, Hande
und FiiRe getragen werden, die in anderen Normen behandelt
wird. Bei extremem Schweilen, Uberkopfarbeiten und Flexen
muss der Trdger ggf. einen zusitzlichen Teilkdrperschutz tragen.

GleichermaRen sollten Nutzer versténdigt werden, dass beim
Auftreten von Symptomen dhnlich einem Sonnenbrand
UVB-Strahlung durch die Kleidung dringt. In beiden Féllen sollte
die Kleidung repariert (falls durchfiihrbar) oder ersetzt und fiir
die Zukunft die Verwendung zusétzlicher, widerstandsfahigerer
Schichten in Erwdgung gezogen werden.

EN IS0 11611:2015
Klasse 1 Al

EN ISO 11611:2015

Auswahlkriterien hinsichtlich des Verfahrens ... der Umweltbedingungen
Manuelle SchweiBtechniken mit geringer Betrieb von Maschinen, z. B.:
Bildung von Schweilspritzern und » Sauerstoffschneidmaschinen

; Metalltropfen, z B'.: . > Plasmaschneidmaschinen

% ; ;‘TZS_;:?&Z;;:W&Tg;xgﬁj:;:;'ﬂen » Widerstands-Schweifmaschinen

> X PN N » Maschinen fiir thermisches
» MikroplasmaschweiRen > Hartlten Sprihschweilen
> H N - 1 .

(it st utlumhien Ekrode ~ Werkbankschuciten
Manuelle SchweiBtechniken mit erheblicher | Betrieb von Maschinen, z. B.:
Bildung von SchweiRspritzern und > enge Rdume
Metalltropfen, z. B.: > UberkopfschweiRen/-schneiden
» MMA-SchweiRen (mit basisch oder Cellulose oder Arbeit in vergleichbaren

z umhillter Elektrode) Zwangshaltungen

a » MAG-Schweilen (mit C02 oder Mischgasen)

| > MIG-SchweiBen (mit Starkstrom)

X | 5 Selbstschiitzendes Fulldraht-

Lichtbogenschweilen > Plasmaschneiden
» Fugenhobeln > Sauerstoffschneiden
» Thermisches Spriihschweilen
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Nachfolgende Norm (EN 61482-2:2020) legt die Leistungsanforderungen an
Schutzkleidung fest, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Kérpers
vorgesehen ist. Die Schutzkleidung erfiillt die Anforderungen gegen die thermischen
Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Bei Einsatz dieser Bekleidung gem. EN
61482-2 ist zu beachten, dass diese Schutzkleidung KEINE elektrisch isolierende
Schutzkleidung, beispielsweise gemaR EN 50286:1999 ,Elektrisch isolierende
Schutzkleidung fiir Niederspannungsarbeiten” ist. Zudem erfordert der vollstandige
Personenschutz zusétzliche geeignete Schutzausriistungen, wie Helme mit
Gesichtsschutzschirm, Schutzhandschuhe und Schuhwerk (Stiefel). Kleidungsstiicke
wie Hemden, Unterkleidung, Unterwésche sollten nicht aus Polyamid, Polyester oder

Schutzkleidung
gegen die
thermischen
Gefahren eines
Lichtbogens

EN 61482-2:2020

Acrylfasern hergestellt sein, da sie unter Lichtbogeneinwir-
kung schmelzen kdnnen.

EN 61482-2:2020

Diese Norm beschreibt die Anforderungen und Priifverfahren
(Box-Test) fiir Schutzkleidung gegen die thermischen
Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Der Anzug bietet
Schutz vor den Gefahren eines elektrischen Lichtbogens,
Schutzklasse 1 (4 kA/ 0,5 sec). Die Schutzfunktion ist nur
beim Tragen eines kompletten und geschlossenen Anzuges
gegeben.

APC 1
Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick zu den relevanten
Parametern jeder Priifklasse:
(Parameter des Box-Test-Verfahrens)
Mittelwert Mittelwert Lichtbogen-
Priifklasse |der Lichtbogen-| der Einwirk- Priifstrom zeitg
energie energie
Warc [Kj] Eio [kj/m?] [kA] [ms]
APC 1 168 146 4 500
APC 2 320 427 7 500
Der benétigte Schutzpegel der Kleidung kann z.B.
mittels DGUV-I 203-077 bestimmt werden.
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Nachfolgende Norm (EN 1149-5:2018) legt die Leistungsanforderungen an
Schutzkleidung fest, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des
Korpers vorgesehen ist. Die Schutzkleidung erfiillt die Anforderungen an Werk-
stoffe und Ausfiihrungen fiir elektrostatisch ableitfahige
Schutzkleidung, die Bestandteil eines vollstandig geerdeten
Systems zur Vermeidung von ziindféhigen Entladungen ist.
In brennbaren Atmosphéren, die mit Sauerstoff angereichert
sind, kénnen die Anforderungen mdglicherweise nicht
geniigen. Diese Bekleidung gilt nicht fiir den Schutz vor
Netzspannungen.

Schutzkleidung
Elektrostatische
Eigenschaften

EN 1149-5:2018

Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften

zur Vermeidung ziindféhiger Entladungen. In Teil 5 werden
die Leistungsanforderungen an Material und Konstruktion
definiert. Das hiermit verbundene Priifverfahren fiir das elektrostatisch ableitfahige
Material basiert auf der Messung des Ladungsabbaus nach DIN EN 1149-3:2004,
Prifverfahren 2 (Influenzaufladung). Die antistatische Wirksamkeit ist nur bei
sicherer Erdung der Person/Kleidung z.B. durch antistatisches Schuhwerk nach EN
1SO 20345 mit der Zusatzanforderung A oder Berufsschuhe nach EN ISO 20347 mit
der Zusatzanforderung A gegeben. Wéhrend der Arbeitsbewegungen darf keine
Liicke zwischen den zweiteiligen Bekleidungsstiicken auftreten. Die Jacke muss
wahrend der Arbeit geschlossen sein. Alle darunterliegenden Bekleidungsteile die
keine elektrostatisch ableitenden Eigenschaften erfiillen, miissen bei jeder
Korperbewegung durch die Schutzkleidung abgedeckt sein. Die Schutzkleidung darf
nicht in brennbarer oder explosionsfahiger Atmosphére sowie bei der Handhabung
von brennbaren und explosionsfihigen Substanzen gedffnet oder abgelegt werden.
Ein Ablegen der Kleidung in explosionsgefahrdeten Bereichen ist nicht erlaubt.
Elektrostatisch ableitfahige Schutzkleidung ist dafiir ausgelegt in den Zonen 1, 2, 20,
21 und 22 getragen zu werden in denen die Mindestziindenergie einer explosionsfa-
higen Atmosphare nicht weniger als 0,016 mJ betragt. Vor dem Einsatz in
explosionsgeféhrdeten Bereichen der Zone 0 und bei Vorhandensein sehr explosibler
Gase/Dampfe der Explosionsgruppe IIC ist eine spezielle einsatzspezifische
Risikoanalyse vorzunehmen. Beim Betreten von explosionsgefédhrdeten Bereichen ist
darauf zu achten, dass grundsatzlich alle Taschen geschlossen sind und keine
Gegenstdnde herausschauen oder -fallen kénnen.

Der Trager ist auf eine erforderliche Risikobewertung hinzuweisen, welche die
Notwendigkeit eines Schutzes vor Hitze und Flammen durch die elektrostatische
Schutzkleidung beurteilen muss (s.a. Mindestanforderungen Anhang Il der Richtlinie
1999/92/EG).

EN 1149-5:2018
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Nachfolgende Norm (EN 13034:2005+A1:2009) legt die Leistungsanforderungen an
Schutzkleidung fest, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Kérpers
vorgesehen ist. Die Schutzkleidung bietet eingeschrankten Schutz gegen die
Einwirkung von fliissigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern, wo das Risiko einer
chemischen Einwirkung als GERING bewertet wurde und die Art der méglichen
Exposition, Spray, Nebel, usw. als geringes Risiko definiert ist. Sie ist als flissigkeits-
abweisende, wiederverwendbare Kleidung fiir einen begrenzten Einsatz (Typ 6)
konzipiert. Chemikalienschutzanziige (Typ 6) bedecken und

Schutzklueld.ung schiitzen mindestens den Rumpf und die Lenden, z. B.
gegen flissige  gipigiige Overalls und zweiteilige Anziige mit oder ohne
Chemikalien Haube, mit oder ohne FiiRlinge oder Uberschuhe.

Typ 6

EN 13034:2005+A1:2009

Die Schutzkleidung erfiillt die Anforderungen an den
Widerstand gegen das Durchdringen von Flussigkeiten in
Form eines leichten Spraytests. Bei der Klassenangabe steht
die Klasse 1 fiir die niedrigste Schutzklasse. Je groRer die
+ A1:2009 ausgewiesene Klasse, desto hoher ist die Schutzfunktion. Die
T - 6 Dichtheit gegeniiber Chemikalien (Penetrationsbesténdigkeit)
MY wurde an den genannten Chemikalien, in der genannten
Konzentration ermittelt. Die Ubertragung der Ergebnisse auf andere Chemikalien ist
nicht méglich, sondern erfordert die Durchfiihrung entsprechender Priifungen. Die
Priifungen erfolgen unter Laborbedingungen und dienen zur Orientierung fiir den
praktischen Einsatz.

EN 13034:2005

Die Schutzwirkung ist Fliissigkeits- | Widerstand gegen das Durch-
fiir folgende Substanzen| abweisung | dringen von Flissigkeiten
abgepriift: Klasse (1-3) | Klasse (1-3) [ _.
= Ein Anzug gem.
Schwefelsaure (H2SO4) 3 3 dieser Norm
30% (wassrig) A .
Natronlauge (NaOH) zertifiziert, schiitzt
10% (wissrig) 3 3 den Trfager nur an
o-Xylen unverdiinnt 0* 0* den Korperstellen,
Y - welche durch den
Butan-1-ol unverdiinnt 2 2 Anzug abgedeckt
Leistungsklassen: Kiasse (1-6) sind. Als weiterer Schutz sind PSA wie
Abricbfestigkeit 6 Augen-, Atem-, Hand- und FuBschutz zu
- re .es |g_ el - erwahnen, die je nach Gefahrdungsbe-
Weiterreififestigkeit 4 urteilung zur Verfiigung gestellt werden
Zugfestigkeit 5 miissen. Diese PSA wurde bei der
Durchstichfestigkeit 2 Zertifizierung des Anzuges gem.
Nahtfestigkeit 4 EN 13034 Typ 6 nicht beriicksichtigt.

*Die Anforderungen der Penetrationsbestandigkeit des Gewebes
gegeniiber o-Xylen werden nicht erfiillt.

D8 /12



B 04350001 B 01-26

Die Schutzkleidung sollte manuell und
visuell untersucht werden, um
sicherzustellen, dass sie frei von
scharfen oder harten Kanten,
hervorstehenden Drahtenden, rauen
Oberflachen oder anderen Details auf
der inneren oder duReren Oberflache
der Kleidung ist, die zu einer
Schadigung des Anwenders oder
anderer Personen fiihren kénnen.

Die Aufnahme von KdrperschweiB fiihrt
nicht zu einer Beeintrachtigung der
Schutzfunktionen.

Bei sehr starker Belastung und starkem
Schwitzen sollte die Tatigkeit unterbro-
chen werden, um eine gesundheitliche
Belastung zu vermeiden.

Die Passform der Bekleidung muss
nach jeder Wasche gegeben sein.

Der Trager der Schutzkleidung sollte

in der Lage sein, die folgenden

Bewegungen auszufiihren:

» Stehen, Sitzen, Gehen und
Treppensteigen

» Heben beider Héande {iber den Kopf

» Vorbeugen und einen kleinen

Gegenstand aufheben, z. B. einen
Stift

Folgende Punkte sollten
beriicksichtigt werden:

» Die Armel und Hosenbeine der
Kleidung sollten nicht so lang sein,
dass sie die Bewegung der Hande
und FiiRe beeintréchtigen

» Die Kleidung sollte nicht so schlaff
sein, dass sie umherflattert oder sich
unabhéngig und stérend bewegt

» Es sollte keine Stellen geben, an
denen zwischen oder innerhalb der
Bestandteile der Kleidung unerwartet
und unbeabsichtigt Liicken entstehen

» Es sollte keine unbegriindeten
Einschrankungen von Bewegungen
an den Gelenken geben
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» Die Leichtigkeit des An- und Ablegens
der Kleidung mit oder ohne Hilfe,
entsprechend der Art der Kleidung

» Die Kleidung sollte in Bezug auf die
Bequemlichkeit nicht zu eng sein, tiefes
Atmen darf nicht behindert werden, und
es darf nirgendwo eine Einschrankung
des Blutkreislaufs geben

» Accessoires, z.B. Giirtel, sollten aus
schwer entflammbarem Material oder
Leder hergestellt sein und keine
Metallelemente enthalten

> Nasse, Schmutz und Schweil kdénnen die
elektrische Isolation herabsetzen

» Ein erhohter 0,-Gehalt der Luft verringert
den Schutz gegen Entflammung
betréchtlich (z.B. Schweilen in engen
Raumen)

» Das elektrostatisch ableitfahige
Leistungsvermdgen kann durch
Abnutzung, Reinigung und mdgliche
Verschmutzung beeintrachtigt werden

» Ob die Ausfiihrungsmerkmale der
Kleidung, z. B. Armelausschnitte und
Schritt, eine angemessene GroRe haben
und sich an den richtigen Stellen
befinden

Beim Befiillen von Taschen ist zu

beachten:

» Taschen missen immer vollsténdig
verschlossen werden

» Taschen missen weiterhin vollstandig
verschlieRbar sein

» Gegenstdnde dirfen nicht
herausschauen

» Gegenstdnde dirfen nicht herausfallen

Offensichtliche Griinde, dass die

Bekleidung nicht geeignet ist:

» Die Person die das Kleidungsstiick
anprobiert kann sie nicht tragen

» Die Schutzkleidung bleibt nicht
geschlossen oder an vorgesehener Stelle

» Sie beeintréchtigt eine Lebensfunktion,
wie z. B. das Atmen

» Es ist nicht mdglich, beim Tragen der
Kleidung auszufiihrende einfache
Aufgaben zu erfiillen

> Die Person lehnt die Schutzkleidung
auf Grund von Schmerzen ab

> Die Schutzkleidung verhindert das
Tragen anderer wichtiger Teile einer
PSA

GroRensystem:

Das europdische GroRensystem bezieht
sich auf Ihre KérpermaRe und erleichtert
es lhnen die passende Schutzkleidung
auszuwahlen.

Oberweite KorpergroRe

fcm

Taillenweite

Die Bekleidung ist in
HerreneinzelgroRen konfektioniert.

Pflege / Reparatur:

Schutzkleidung ist in einem ordnungsge-
méRen Zustand zu halten und in regelma-
Rigen Zeitabstanden auf ihre Gebrauchs-
tauglichkeit und auf Beschédigungen oder
VerschleiB zu tberpriifen.

Ein Austausch des Reflexmaterials
muss vorgenommen werden, wenn der
spezifische Riickstrahlwert R=100
cd/Ix/m? unterschritten wird, oder das
Reflexmaterial unter dem Einfluss von
intensivem Gebrauch verschlissen ist.

Reparaturen sind durch kompetente
Firmen auszufiihren, um die Leistungs-
fahigkeit der Schutzkleidung zu

erhalten.

Nach jedem Reinigungszyklus sollte
eine Kontrolle der eingesetzten Materia-
lien auf ihre Einsatztauglichkeit durchge-
fiihrt werden.

4170, 4171, 4172: Die Bekleidung ist nach jedem Waschzyklus mit Hydrob-FC
(Firma Kreussler) zu imprégnieren. Wir empfehlen nach jedem Trocknungs-
ﬁ prozess die Schutzfunktion, Abperlen von Fliissigkeiten, zu tberpriifen. Eine

Auswirkung auf andere Schutzfunktionen ist nicht nachgewiesen.

wABEAC®

Normalwaschgang bis 60°C « nicht chloren / nicht bleichen
normale Trocknung * maRig heil biigeln (150°C)

professionelle Trockenreinigung

810¢:26/S1 OSI N3
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Waschempfehlung:

Es wird empfohlen die Bekleidung vor
dem ersten Gebrauch mindestens 3x
einzuwaschen. Damit wird eventueller
Schrumpf der Bekleidung vorwegge-
nommen, sowie der Tragekomfort
verbessert.

Waschmittel Empfehlung:

Achtung: Einweichen von Kleidung mit
Reflexmaterial in Ldsungsmitteln jeglicher
Art ist grundsatzlich zu vermeiden.

Wir empfehlen keine Waschmittelsysteme
mit hohem Alkaligehalt, organischen
L&sungsmitteln oder freiem Natriumhy-
droxid/Kaliumhydroxid zu verwenden.
Waschmittel sollten frei von Oxidations-
mitteln sein.

Die benannten Substanzen kdnnten
Einfluss auf die Performance und evtl.
auch die Farbung der PSA haben.

Transfer-Abzeichen > Trockner /
Trommelwasche:

Kleidung mit Transferabzeichen sollte vor
dem Waschen bzw. Trocknen auf links
gedreht werden, da andernfalls die
Abzeichen an der Trommel abreiben
konnen.

Trocknen:

» Die Bekleidung nicht tibertrocknen

» Lufttrocknung

» Tunnelfinisher: Der Einsatz von
Tunnelfinishern ist nur nach Versuchen
mdglich.
Die Bekleidung kann auf Grund
zahlreicher Materialien zu ungleichem
Krumpf neigen.

Chemische Reinigung:

» Die Vertraglichkeit des Reflexmaterials
mit Reinigungsverstérker bzw.
Fleckentferner ist zu priifen. Eine
punktuelle Reinigung am Warnschutz-
gewebe kann durchgefiihrt werden.
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Biigeln:
» Reflexstreifen nicht mit Dampf biigeln.

Neutralisierung:

» Die Wasche ist wirksam zu neutralisie-
ren. Neutralisierungsmittel missen frei
von Oxidationsmitteln sein.

Kontamination:

» Die Kleidung kann durch Verbrennung
oder Deponierung entsorgt werden.
Schutzkleidung, die mit Gefahrstoffen
nach der Gefahrstoffverordnung
kontaminiert ist, muss als Sondermdill
entsorgt werden.

Alterungsfaktoren:

Die Lebensdauer einer Bekleidung héngt
unter anderem von Gebrauch, Pflege und
Lagerung ab.

Die Bekleidung wurde unter Laborbedin-
gungen 5x nach Pflegevorgaben, ohne
Beanstandungen gewaschen und fiir die

Bestimmung der Leistungsklasse gepriift.

Weitere Alterungsprozesse und
Anzeichen sind:

» Einwirkung von UV-Licht

> Starke Temperaturwechsel

» Sichtbar starke Veranderungen

(Scheuerstellen, Ausdiinnen, Risse,
Ldcher, deutliche Farbanderung, ...)

» Beschddigte Verschliisse (ReiRver-
schliisse, Klettverschliisse,
Druckknopfsysteme)

» Beschéadigte Nahte (offene oder
defekte)

» Einwirkung von Chemikalien und/oder
Feuchtigkeit

» Mechanische Einwirkungen (Abrieb,
Biegebeanspruchung, Druck und
Zugbeanspruchung, ...)

» Kontamination z. B. durch Schmutz, Ol
Spritzer geschmolzenen Metalls usw.

» Abnutzung

Unschédlichkeit: Maximale Lagerungsdauer bis 10 Jahre.
Schutzkleidung darf die Gesundheit oder ~ Ware vor direkter Lichteinwirkung
Hygiene des Anwenders nicht beeintrich-  schitzen.

tigen. Nach der EU-Baumusterzulassung sind
keine nachtraglichen Anderungen an der
Bekleidung, auRer denen die im Zertifikat
abgepriift sind, erlaubt.

Lagerung:

Die Kleidung in der Originalverpackung
trocken, staubfrei, dunkel, ohne gréRere
Temperaturschwankungen aufbewahren.

Dieser Hinweis in der Bekleidung
gibt Monat und Jahr der Produktion an,
2.B. 12/2015 fiir Dezember im Jahr 2015

wal

MM/JJJJ

Bei AuBerachtlassen dieser Herstellerinformation sind
Jjegliche Anspriiche ausgeschlossen.

Aktuell liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Kleidung bei
ordnungsgeméller Lagerung ihre Eigenschaften verliert.

Die Konformitétserkldrung zu diesen Produkten finden Sie bitte unter
www.teamdress.com

Eingeschaltete zertifizierende notifizierte Stelle 0516
(Zertifizierungsstelle Schutztextilien im Sachsischen Textilforschungsinstitut e.V.,
Annaberger Strale 240, D-09125 Chemnitz)

Eingeschaltete iiberwachende notifzierte Stelle 0299 (FB PSA Priif- und
Zertifizierungsstelle im DGUV Test, Zwengenberger Strale 68, D-42781 Haan)
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Manufacturer’s information
Manufacturer: Teamdress Holding GmbH, Brandstiicken 27, 22549 Hamburg
This pictogram means that the user manual must be read
and followed before using the PPE.
c The protective clothing fulfils the basic health & safety requirements.
It conforms to Category Il of EU Regulation 2016/425
Material: 42% modacrylic / 25% cotton / 22% polyamide /
10% viscose / 1% anti-static

EN 13034 Jacket 4170 with/without emblem
Trousers 4171 with/without emblem
not certified in accordance with
Dungarees | 4172 EN 14404 - knee protectors
EN 130 Jacket 5170 with/without emblem
Trousers 5171 with/without emblem
not certified in accordance with
Dungarees | 5172 EN 14404 - knee protectors
User manual:

Everyone who may be exposed to traffic in potentially hazardous situations at work
or in their leisure time should wear high visibility clothing. High visibility clothing is
likewise important in areas of use where the wearer being clearly recognisable could
reduce the risk of an accident. This includes motorways, urban and rural roads,
railway tracks, airports and harbours. This high visibility clothing is highly visible
during the day due to its fluorescent outer layer and at night with its retroreflec-
tive stripes. Personal protective equipment (PPE) is designed and manufactured so
that the user can carry out the activity unhindered by the risks associated with it in
accordance with the usage instructions in a manner which is foreseen and as
intended and the user has sufficient protection. Despite the listed usage information
the wearer is always ultimately responsible for their own safety.

Before selecting and using protective clothing a mandatory hazard analysis must
be carried out. The analysis must include the type and scope of the risks in the
workplace, working conditions and personal characteristics of the wearer.

You will be supplied in accordance with your requirements.

When combining different material qualities, the lowest performance level of the

materials was used as the basis for classifying the performance levels of the product.
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When making a purchase decision without carrying out a comprehensive and effective
risk assessment, the product-specific levels of protection for the users of this
protective clothing may not be sufficient for the potential hazards likely to be
encountered in the workplace.

Warning:

Protective clothing must be used in accordance with the intended use and must not
be exposed to anything which could impair its safe condition. Dirty clothing can lead
to a reduction in protection. Clothing must always be worn as a two-piece outfit
comprising of dungarees or work trousers with a jacket. The jacket must be done up.
Each additional item of protective clothing must confirm to the same safety standard.
Check the clothing is not damaged before wearing it. It should be possible for the
wearer to put on and take off other items of PPE, such as gloves and boots, without
difficulty.

Emblems may only be affixed after discussion
with the manufacturer

@ max.81cm?, 5 mm:U
e.g.9x9cm

max. 208 cm?,
e.g. 26 x 8 cm

max. 33 cm?,
e.g.11x3cm
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The following standard (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) specifies the performance

requirements for protective clothing which makes the wearer visible. Protective suits
must be comprised on highly visible material on all sides. In order to ensure visibility
from all sides (360° visibility), it is important that the horizontal retroreflective stripes

and fluorescent material encompass the torso as well as the trouser legs and sleeves.

The minimal areas of visible material requirements to achieve a certain classification
of the clothing must not be reduced or affected by logos, labels, badges etc. being
present on these areas. The protective class of the clothing is noted on the clothing’s

label.
Protective clothing  The performance class may be determined by an individual
High visibility piece of clothing or combined, such as a jacket and
clothing trousers. A combination, for example made up of a certified

jacket and a certified pair

of trousers may be assigned a higher class, if the actual
X visible area of the combination fulfils the minimum
requirements when worn.

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

(The number next to the 2 2 2
pictogram shows the
protective class)

4170 4171 4172
5170 5171 5172
3
@+ =
EN ISO 20471

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Clothing pursuant to EN I1SO 20471 is divided into three classes. Each class has a
minimum area of background material and retroreflective material combined which
must be present on the smallest available size. Out of all the classes, class 1 is the
lowest, worst class and class 3 is the highest, best class.

The protective class of the clothing is noted on the clothing’s label.
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The following standard (EN ISO 11612:2015) specifies the performance require-
ments for protective clothing which are made from flexible materials and designed to
protect the body. The protective clothing protects the wearer from heat and/or flame,
limited flame spread, radiant, convective or contact heat
. . and molten metal splashes, with the exception of the
Protect!ve clot!nng hands. The wearer should wear protective clothing such
Protection against > .
heat and flame as gaiters, hoods and overshoes to protect their head
and feet. There are no requirements for visor plates and
breathing apparatus in relation to hoods. Suits that
protect against heat and flame must completely cover
the upper and lower body, neck, arms down to the
wrists and legs down to the ankles.

EN ISO 11612:2015
Al Bl Cl1 F1

EN ISO 11612:2015

The protective clothing fulfils the
performance requirements specified in the pictogram:

Code Inspection criteria Performance level
A1 Limited flame spread, protection against [ A1=Treating the surface with flames
+A2 short term contact with flames A2=Treating by igniting the edges
lowest highest
B Convective heat B1 B3
(o] Radiant heat C1 C4
D Splatters of molten aluminium D1 D3
E Splatters of molten iron E1 E3
F Contact heat F1 F3

The types of hazard listed in this standard are divided
into 3 performance levels.

For protection against intensive radiant heat (code C) there is a fourth performance
level which covers high performance materials such

as aluminium and similar materials. The required level of personal

protection should be based on a risk assessment.

Level 1: Exposure to a low risk
Level 2: Exposure to a medium risk
Level 3: Exposure to a high risk
E4/12
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The following standard (EN ISO 11611:2015) specifies the performance requirements for
protective clothing which are made from flexible materials and designed to protect the
body. This protective clothing is intended to protect the wearer against spatter (small
splashes of molten metal), short contact time with flame and radiant heat from an
electric arc when used for welding and allied processes and minimises the possibility of
electrical shock by short-term, accidental contact with live electrical conductors at
voltages up to approximately 100 V d. c. in normal conditions of welding. Sweat, dirt, or
other contaminants can affect the level of protection provided against short-term
accidental contact with live electric conductors at these

Prote_ctive voltages. Additional certified PPE for the head, face, hands and
clothing feet which are covered by other standards should also be worn
Welding and for comprehensive protection against all risks which welders are

normally exposed to. Additional partial body protection may
need to be worn for extreme welding, working overhead and
angle grinding.

In electric arc-welding operations there is a risk of exposure of
skin to ultraviolet(UV) radiation. During use the fabric of the
clothing will degrade. Examine the garments regularly to prevent
exposure to UV radiation. If users experience sunburn-like
symptoms, UVB is penetrating. If a garment is found to be
penetrated by UV radiation, it should be repaired (if practicable)
or replaced and the use of additional, more resistant protective
layers should be considered in the future.

allied processes

EN IS0 11611:2015
Class 1 Al

ENISO 11611:2015

Selection criteria relating to the process: ... environmental conditions:
Manual welding techniques, light Operation of machines, e.g. of:
formation of spatters and drops, e.g.: » oxygen cutting machines

~ | » Gas welding » TIG welding » plasma cutting machines

&1 »me welding (low voltage) » resistance welding machines

g » Micro plasma welding » machines for thermal spraying
» Hard soldering > Spot welding » bench welding
» MMA welding (with a rutile electrode)

Manual welding techniques, heavy Operation of machines, e.g. of:

formation of spatters and drops, e.g.: » in confined spaces

» MMA welding (with basic or cellulose electrodes)| > at overhead welding/cutting or
| > MAG welding (with CO2 or mixed gas) in comparabl e constrained

@ | > MIG welding (high voliage) PR

® | » Self-shielding flux-cored arc welding

O | > Plasma cutting
» Gouging » Oxy-fuel cutting
» Thermal spray welding
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The following standard (EN 61482-2:2020) specifies the performance requirements
for protective clothing which are made from flexible materials and designed to protect
the body. This protective clothing fulfils the requirements for protection against the
thermal hazards of an electric arc. When using this clothing pursuant to EN 61484-2
please note that this protective clothing is NOT electrically insulated protective
clothing, for example in accordance with EN 50286:1999 “Electrical insulating
protective clothing for low-voltage installations”. Additional suitable protective
equipment, such as helmets with visors, protective gloves and shoes (boots), are
required to provide complete personal protection. Items of clothing such as shirts,
underclothes and underwear should not be made of polyamide, polyester or acrylic

. fibres as these may melt if subjected to an electric arc.
Protective

clothing

Against the
thermal hazards
of an electric arc

EN 61482-2:2020

This standard describes the requirements and testing
procedures (box test) for protective clothing against the
thermal hazards of an electric arc. The suit provides
protection against the hazards of an electric arc, protection
class 1 (4kA/ 0.5 sec). This protection is only afforded when
wearing a complete, closed suit.

EN 61482-2:2020

APC 1
The following table gives an overview of the relevant
parameters of each test category:
(Parameters of the box test procedure)
Average Average Electric arc
TEST electric arc incident Test current duration
CATEGORY energy energy
Warc [Kj] Eio [kj/m?] [kA] [ms]
APC 1 168 146 4 500
APC 2 320 427 7 500

The required protective level of the clothing may be determined by using DGUV-I
203-077 (an informative publication by the German Social Accident Insurance
umbrella association, DGUV), for example.

E6/12
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The following standard (EN 1149-5:2018) specifies the performance requirements
for protective clothing which are made from flexible materials and designed to
protect the body. This protective clothing fulfils the material and design require-
ments for electro-

static dissipative protective clothing, used as part of a
total earthed system, to avoid incendiary discharges. The
requirements may not be sufficient in oxygen enriched
flammable atmospheres. This clothing is not effective for
protection against mains voltages.

Protective clothing
Electrostatic
properties

EN 1149-5:2018

Protective clothing with electrostatic properties to avoid
flammable discharges. The performance requirements for
materials and construction are defined in section 5. The
associated testing method for electrostatic conductive
material is based on measuring charge decay as per DIN
EN 1149-3:2004, testing method 2 (electrostatic induction charging). The anti-static
protection is only effect if the person/clothing is safely earthed, for example by
anti-static shoes pursuant to EN ISO 20345 with additional requirement A or
occupational footwear pursuant to EN I1ISO 20347 with additional requirement A. No
gap may appear between the two pieces of clothing during movement at work. The
jacket must remain done up whilst working. All items of clothing underneath the
shirt which do not have electrostatic conductive characteristics must be covered up
by the protective clothing during every movement of the body. Protective clothing
must not be undone or taken off in a flammable or explosive atmosphere or when
handling flammable or explosive substances. Clothing must not be taken off in
areas at risk of explosion. Electrostatic dissipative protective clothing is therefore
designed to be worn in zones 1, 2, 20, 21 and 22 where the minimum ignition
energy of a potentially explosive atmosphere is no less than 0.016 mJ. A special
risk analysis specific to the situation must be carried out before use in potentially
explosive areas of Zone 0 and in the presence of highly explosive gas/vapours of
explosion group IIC. When entering potentially explosive areas please ensure that all
pockets are closed and no items could stick out or fall out of them.

During a required risk assessment the wearer is to be advised what must be
assessed for protection against heat and flame through electrostatic protective
clothing (also see the minimum requirements of Appendix Il of Directive
1999/92/EC).

EN 1149-5:2018
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The following standard (EN 13034:2005+A1:2009) specifies the performance
requirements for protective clothing which are made from flexible materials and
designed to protect the body. This protective clothing offers limited protection against
the effects of liquid aerosols, sprays and light splashes of chemicals where the risk of
chemical exposure has been assessed as LOW and the method of potential exposure
- spray, mist etc. - is defined as low risk. It is designed as liquid repelling, reusable
clothing for limited use (Type 6). Chemical protective suits

Prote-ctive (Type 6) cover and protect at least the torso, such as
clothing one-piece overalls and two-piece suits with or without a hood
Against liquid and with or without socks or overshoes.

chemicals Type 6

EN 13034:2005+A1:2009

This protective clothing fulfils the requirements for resistance
to penetration by liquid chemicals in the form of a light spray
test. Out of the classes, class 1 is the lowest protective class.
The higher the assigned class, the higher the protective
function. The penetration resistance to chemicals was
determined for the listed chemicals in the concentration
stated. It is not possible to transfer the results to other chemicals as this requires a
corresponding test to be carried out. Tests are carried out under laboratory conditions
and act as a guideline for practical use.

EN 13034:2005
+ A1:2009
Type 6

The protective function Liquid Resistance to penetration
was tested for the repellency | by liquid chemicals
follogvlrllghsu.bsta.r:jces: Class (1-3) Class (1-3) A suit certified
uliphuric acl pursuant to this
(H2S04) 30% (watery) 3 3 Standard only
Sodium hydroxide
protects the parts
(NaOH) 10% (watery) 3 3 P eearore
o-Xylene Undiluted 0* 0* body which are
Butan-1-ol Undiluted 2 2 covered by the suit.
Performance classes: | Class (1-6) Additional protection can be prowdt_ad by
- - PPE such as eye protection, breathing
Abrasion resistance 6 protection, protective gloves and foot
Tear resistance 4 protection which will be made available
Tensile strength 5 depending on the risk assessment. This
Puncture resistance 2 PPE. has not bqe_n tgken into acclount
S t h 2 during the certification of the suit
€am streng pursuant to EN 13034 type 6.

*The requirements for the fabric's resistance to penetration by o-xylene

are not met. E8/12
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The protective clothing should be
manually and visually inspected to
ensure that it is free from sharp and
hard edges, protruding wire ends,
rough surfaces and other details on the
inner or outer surfaces of the clothing
which could lead to the injury of the
user or other persons.

Perspiration will not affect the
protective functions.

In the event of enormous stress and
heavy perspiration the activity should
be stopped to avoid health risks.

The fit of the clothing must be checked
after every wash.

The wearer of the protective clothing

must be in a position to carry out the

following movements:

» Standing, sitting, walking and
climbing stairs

» Stretching both hands above the
head

» Bending over and picking up a small
object such as a pen

The following should be taken into
account:

» The sleeves and trouser legs of
clothing should not be so long that
they impair the movement of hands
and feet.

» The clothing should not be so loose
that it flaps around or moves around
independently in a disrupting manner.

» There should be no areas where
unwanted or unintended gaps arise
between or within parts of the
clothing.

» There should be no unwarranted joint
movement restrictions.

» The ease of putting on or taking off
the clothing with or without
assistance in accordance with the
type of the clothing.
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» In relation to comfort the clothing
should not be too tight or prevent
the wearer from taking deep breaths
and must never restrict circulation.

» Accessories, such as belts, should
be made from flame retardant
material or leather and not contain
any metal parts.

» Liquid, dirt and sweat may decrease
the electrical isolation.

» An increased amount of oxygen in
the air significantly reduces the
protection against catching fire (e.g.
welding in combined spaces).

> The electrostatic conductive capacity
may be impaired by wear and tear,
cleaning and possible dirt.

» Whether the finishing features of the
clothing, e.g. sleeve cut-outs and
crotch, are of an appropriate size and
in the right places.

The following should be observed

when filling pockets:

» Pockets must always be closed

» Pockets must always be able to close
completely

» Items may not stick out

» ltems may not fall out

Obvious reasons why the clothing is
not suitable:

» The person who this clothing should
fit, cannot wear it

» The protective clothing won't remain
done up or in the correct place

> It impairs a vital function, such as
breathing

> It is not possible to carry out simple
tasks while wearing the protective
clothing

» The person declines the protective
clothing due to pain

» The protective clothing prevents
other important items of PPE from
being worn

Sizing system:

The European sizing system refers to
body measurements making it easier
to select correctly fitting protective
clothing.

Chest Height

icm

This clothing is designed
in individual sizes.

Cleaning / repair:

Protective clothing should be
maintained in proper condition and it
should be checked at regular intervals
for wear and tear, damage and to
ensure it is still fit for purpose.

The reflective material must be
replaced if the specific CIL value falls
below R=100 cd/Ix/m? or the reflective
material is worn from intensive use.

Repairs must be carried out by experts
in order to retain the performance of
the protective clothing.

The material's suitability for use
should be checked after each cleaning
cycle.

4170, 4171, 4172: The clothing must be impregnated with Hydrob FC from Kreussler

after every wash cycle. We recommend that the protective function
ﬁ (repelling liquids) is checked after every drying process. There is no effect

on other protective functions.

wABEAC®

Normal wash up to 60°C « Do not use chlorine / bleach
Normal drying + Only use a moderately hot iron (150°C)

Professional dry cleaning

810¢:26/S1 OSI N3

E10/1
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Washing recommendations:

We recommend that clothing is washed at
least three times before it is first used.
This will pre-empt any shrinking, improving
the clothing’s comfort level.

Detergent recommendation:

Please note: Clothing with reflective
material should not be soaked in solvent in
any manner.

We recommend no optical brighteners with
a high alkali content, organic solvents or
free sodium hydroxide/calcium hydroxide
may be used. Detergent must not contain
any oxidising agents.

The named substances could have an
influence on the performance and possibly
also the colouring of the PSA.

Transfer badges > tumble dryers / washing
machines with a drum:

Clothing with transfer badges should be
turned inside out before washing/drying
otherwise the badge could be rubbed off by
the drum.

Drying:

» Do not over dry.

» Air drying

» Tunnel finishers: Tests should be run
before using a tunnel finisher. The
clothing may be subject to uneven

shrinkage due to the large amount of
material.

Chemical cleaning:

» The compatibility of the reflective
material with the cleaning intensifier /
stain remover should be tested. Spot
cleaning can be carried out on high
visibility fabric.

Ironing:
> Do not iron reflective stripes with steam.
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Neutralising:

» The laundry must be effectively
neutralised. The neutralising agent
must not
contain any oxidising agents.

Contamination:

» The clothing can be disposed of by
incineration or by sending to
landfill. Protective clothing which is
contaminated with hazardous
substances must be disposed of as
hazardous waste.

Ageing:

The life span of an item of clothing
depends on its use, care and storage.
The clothing has been washed five
times under laboratory conditions in
accordance with the instructions

without any problems and assessed
to determine the performance class.

Further ageing processes and

indications are:

» Effects of UV light

» Extreme temperature changes

» Major visible changes (abrasion
points, thinning, rips, holes,
significant colour changes etc.)

» Damaged fastenings (zips, velcro,
buttons)

» Damaged seams (open or
defective)

» Effects of chemicals and/or
moisture

» Mechanical effects (abrasion,
bending stress, stress caused by
pressure and tension etc.)

» Contamination, for example by dirt,
oil, splashes of molten metal etc.

» Wear and tear

Innocuousness:

Protective clothing may not affect the
health or hygiene of the user.

The maximum storage time is 10 years.
Keep away from direct sunlight.

As per the EU type examination no
subsequent alterations are permitted to
the clothing apart from those that were
examined as part of the certification.

Storage:

Store the clothing in a dry, dust-free, dark
environment without extreme temperature
fluctuations in its original packaging.

This reference in clothing gives the month
and year of production, e.g. 12/2015 stands
for the December of 2015.

al

MM/YYYY

All claims are excluded if this manufacturer's information
is not observed.

There is currently no guidance to indicate that the clothing will
lose its characteristics if stored properly.

The conformity declarations for these products can be found at
www.teamdress.com

Activated certifying notified body 0516
(Zertifizierungsstelle Schutztextilien im Sachsischen Textilforschungsinstitut e.V.,
Annaberger Strale 240, D-09125 Chemnitz, Germany)

Activated supervising notified body 0299 (FB PSA Priif- und Zertifizierungsstelle
im DGUV Test, Zwengenberger StraRe 68, D-42781 Haan, Germany)

E12/12
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Informatie van de fabrikant
Fabricant: Teamdress Holding GmbH, Brandstiicken 27, 22549 Hamburg
Het pictogram op het etiket geeft aan dat de gebruiksaanwijzing voor het
gebuik van de PBM beslist in acht moet worden genomen.
c De beschermende kleding voldoet aan de wezenlijke eisen voor gezondheid en veiligheid.
Het komt overeen met categorie Il conform de Europese verordening 2016/425
Materiaal: 42% modacryl / 25% katoen / 22% polyamide /
10% viscose / 1% antistatisch

Jack 4170 met/zonder embleem

EN 13034
Werkbroek | 4171 met/zonder embleem
Amerikaanse niet gecertificeerd conform
Overall 4172 EN 14404 - kniebescherming
EN 130 Jack 5170 met/zonder embleem

Werkbroek 5171

Amerikaanse
Overall

met/zonder embleem

niet gecertificeerd conform
EN 14404 - kniebescherming

5172

Gebruiksaanwijzing:

Alle personen die zich tijdens het werk of in de vrije tijd in eventuele gevaarlijke
situaties in het verkeer bevinden, moeten hoge-zichtbaarheidskleding dragen.
Hoge-zichtbaarheidskleding is ook belangrijk in bereiken waarin een duidelijke
zichtbaarheid van de persoon het risico op ongevallen kan verlagen. Bijvoorbeeld op
snelwegen, binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen, spoorwegen,
luchthavens en haventerreinen. Deze hoge-zichtbaarheidskleding is overdag heel goed
zichtbaar dankzij de fluorescerende stof en ‘s nachts dankzij de retroreflecterende
strepen. De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn zodanig ontworpen en
gemaakt dat de gebruiker de met risico verbonden werkzaamheid onder de beoogde
en voorzienbare gebruiksomstandigheden ongehinderd en voldoende beschermd kan
uitoefenen. Ondanks de vermelde gebruiksaanwijzingen ligt de verantwoordelijkheid
voor de eigen veiligheid uiteindelijk bij de drager.

Voordat beschermende kleding wordt gekozen en gedragen, is het maken van een
risico-beoordeling dwingend noodzakelijk. De analyse moet met name de soort en
omvang van het risico op de werkplek, de arbeidsvoorwaarden en persoonlijke situatie
van de drager omvatten. De levering geschiedt volgens uw eisen.

Bij de combinatie van verschillende materiaalkwaliteiten werd, voor de classificatie van
de prestatiekenmerken van het product, telkens het laagste prestatieniveau van de
materialen als uitgangspunt genomen.
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Bij het nemen van een aankoopbeslissing zonder een uitgebreide en effectieve
risicobeoordeling uit te voeren, zijn de specifieke beschermingsniveaus voor het
product voor de gebruikers van deze beschermende kleding mogelijk niet voldoende
voor de mogelijke gevaren op de werkplek.

Waarschuwing:

De beschermende kleding dient te worden gebruikt waarvoor deze bestemd is en mag
niet worden blootgesteld aan invloeden die de veiligheid van de kleding zouden
kunnen verminderen. Vervuilde kleding kan leiden tot een lagere bescherming. De
kleding moet als pak worden gedragen, bestaande uit Amerikaanse overall of broek en
jack. Het jack moet gesloten worden gedragen. Alle andere beschermende kleding
moet voldoen aan de identieke veiligheidsnorm. Voor het dragen moet erop worden
gelet dat de kleding niet is beschadigd. Het aan- en uittrekken van andere onderdelen
van de PBM, bv. handschoenen en laarzen dient zonder moeilijkheden mogelijk te zijn.

Het bevestigen van emblemen is alleen in overleg
met de fabrikant mogelijk

max. 81 cm?,
bijv. 9 x 9 cm

max. 208 cm?,
bijv. 26 x 8 cm

max. 33 cm?,
bijv. 11 x 3 cm

NL2/12
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De volgende norm (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) bepaalt de prestatie-eisen van de
beschermende kleding die ervoor moet zorgen dat de drager opvalt. Beschermende
pakken moeten aan alle kanten van hoge-zichtbaarheidsmateriaal zijn. Om te
garanderen dat alle kanten zichtbaar zijn (360° zichtbaarheid), is het belangrijk dat er
horizontale retroreflecterende strepen en fluorescerende materialen rondom de romp,
de broekspijpen en mouwen zijn. Om te voldoen aan de eisen aan een zichtbaar,
minimaal oppervlak voor een beschermingsklasse, mogen aanwezige logo’s,
opschriften, etiketten enz. de zichtbaarheid niet belemmeren. De beschermingsklasse
van de kleding is vermeld op het etiket van de kleding.

Beschermende kleding  De vermogensklasse kan met behulp van een enkel
Hoge-zichtbaarheids-  kledingstuk of een combinatie van kledingstukken worden

kleding behaald, bv. jack en broek. Een combinatie, bv. een
geclassificeerde broek en geclassificeerd jack kan voldoen
aan een hogere klasse als het daadwerkelijk zichtbare vlak
X van deze gedragen combinatie voldoet aan de minimale
eisen.
[
EN ISO 20471:2013
+A1:2016
(Het getal naast het 2 2 2

pictogram geeft de

hoge-zichtbaarheids-
klasse weer) 4170 4171 4172
5170 5171 5172

ovif-| L

EN ISO 20471
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

De kleding is conform EN ISO 20471 ingedeeld in drie klasseringen. ledere klasse
moet een minimaal oppervlak van achtergrondmateriaal en retroreflecterend materiaal
hebben op de kleinste kledingmaat die ter beschikking staat. Bij alle klasseringen is
klasse 1 de laagste, slechtste en klasse 3 de hoogste, beste klasse.

De beschermingsklasse van de kleding is vermeld op het
etiket van de kleding.

NL3/12

De volgende norm (EN ISO 11612:2015) legt de prestatie-eisen aan de beschermende
kleding vast die bestaat uit flexibele materialen en bedoeld is om het lichaam te
beschermen. De beschermende kleding beschermt de drager tegen hitte en/of
vlammen, begrensde vlamverspreiding, stralingswarmte,
convectieve of contactwarmte, spetters gesmolten
metaal, met uitzondering van de handen. Ter bescher-
ming van het hoofd en de voeten van de drager dient
beschermende kleding zoals beenbeschermers, kappen
en overschoenen worden gedragen. Met betrekking tot
de kappen worden geen eisen gesteld aan de vizieren en
beademingsapparatuur. Beschermende pakken tegen
hitte en vlammen moeten het boven- en onderlichaam,
de hals, de armen tot de polsen en de benen tot de
enkels volledig bedekken.

Beschermende kleding
Bescherming tegen
warmte en vlammen

EN ISO 11612:2015
Al Bl Cl1 F1

EN ISO 11612:2015

De beschermende kleding voldoet aan
de prestatie-eisen in het pictogram:

(2]
T
Code Testkenmerk Klassering %
A1 | begrensde vlamverspreiding, bescherming | A1=horizontale bevlamming ’q‘,
+A2| tegen kortstondig contact met viammen A2=kantbevlamming g
laagste hoogste Z
B Convectieve warmte B1 B3
(o] Warmtestraling Cc1 c4
D spetters van gesmolten aluminium D1 D3
E spetters van gesmolten ijzer E1 E3
F contacthitte F1 F3

De in deze norm aangegeven soorten gevaren worden verdeeld
in 3 klasseringen.

Ter bescherming tegen intensieve warmtestraling (code C) is er een vierde klassering,
die hoog performant-materiaal zoals gealuminiseerd

of dergelijk materiaal afdekt. Het benodigde niveau van de persoonlijke bescherming
moet baseren op een risicoanalyse.

Klasse 1: de blootstelling aan een gering waarneembaar risico
Klasse 2: de blootstelling aan een gemiddeld waarneembaar risico
Klasse 3: de blootstelling aan een groot waarneembaar risico
NL4 /12
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De volgende norm (EN ISO 11611:2015) legt de prestatie-eisen aan de beschermende
kleding vast die bestaat uit flexibele materialen en bedoeld is om het lichaam te bescher-
men. De beschermende kleding is bedoeld om de schouderbanden te beschermen tegen
lasspetters (kleine spetters gesmolten metaal), kortstondig contact met viammen en
stralingswarmte van een elektrische viamboog die wordt gebruikt voor lassen en verwante
werkzaamheden en de kleding biedt onder gebruikelijke lasomstandigheden een begrensde
elektrische isolatie tegen elektrische geleiders met een gelijkspanning tot ongeveer 100 V.
Zweet, vuil of andere verontreinigingen kunnen het beschermingsniveau tegen kortstondig
ongewild contact met spanningsgeleidende elektrische geleiders negatief beinvioeden.

De volgende norm (EN 61482-2:2020) legt de prestatie-eisen aan de beschermende
kleding vast die bestaat uit flexibele materialen en bedoeld is om het lichaam te
beschermen. De beschermende kleding voldoet aan de eisen aan de bescherming
tegen thermische gevaren van een elektrische viamboog. Als deze kleding wordt
gebruikt conform EN 61482-2, dient erop gelet te worden dat deze beschermende
kleding GEEN elektrisch isolerende beschermende kleding is, zoals bijvoorbeeld
conform EN 50286:1999 ‘Elektrisch isolerende beschermende kleding voor gebruik
bij laagspanningsinstallaties’. Bovendien vereist de volledige personenbescherming

Beschermende
kleding; Lassen
en verwante

Voor een geschikte alomvattende bescherming tegen gevaren
waaraan lassers normaal gesproken zijn blootgesteld, moeten
extra persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor hoofd, ge-
zicht, handen en voeten worden gedragen, die in andere normen

een extra geschikte beschermende uitrusting, zoals helmen met gezichtsbescher-
ming, beschermende handschoenen en schoenen (laarzen). Kledingstukken zoals

helmen, onderkleding, ondergoed mag niet zijn gemaakt van

worden behandeld. Bij extreem lassen, werk boven het hoofd en
slijpen moet de drager zo nodig een extra bescherming dragen.

Bij laswerkzaamheden met een vimoog bestaat er een risico dat
de huid wordt blootstelling aan ultraviolette (UV) straling. Tijdens
het gebruik neemt de kwaliteit van de stof van de kleding af.
Controleer de kledingstukken regelmatig om blootstelling aan
UV-straling te voorkomen. Als de gebruikers symptomen heeft die
op zonnebrand lijken, betekent dit dat er UVB doorheen komt. Als
blijkt dat er UV-straling door het kledingstuk heen komt, moet het
worden gerepareerd (indien mogelijk) of vervangen en moet het
gebruik van extra, sterkere beschermlagen in de toekomst worden
overwogen.

processen

EN IS0 11611:2015
Klasse 1 Al

EN ISO 11611:2015

Selectiecriteria in relatie tot het proces: |[... omgevingsomstandigheden
Manuele lastechnieken, lichte vorming Bediening van machines, bijv:
- | van spetters en druppels, bijv.: » zuurstofsnijbranders
o | > autogeen lassen » WIG-lassen » plasmasnijbranders
& | » MiG-lassen (met zwakstroom) » weerstandslasmachines
© ) ) . .
i~ » microplasma lassen > solderen » machines voor thermisch spuiten
» puntlassen » lassen met lasbank
» MMA-lassen (met een rutiel bekleding)
Manuele lastechnieken, sterke vorming Bediening van machines, bijv:
van spetters en druppels, bijv.: » in kleine ruimtes
» MMA-lassen (met basische of » bij het lassen/snijden boven
4 met cellulose elektroden) het hoofd of in v.e.rgelijkbare
o | » MAG-lassen (met CO2 of gasmengsels) geforceerde posities
& | » MIG-lassen (met krachtstroom)
‘Eu » vlambooglassen met
zelfbeschermende vuldraad
» plasmasnijden > gutsbranden
» zuurstofsnijden > thermisch spuiten

NL5/12

Eleezci‘:ermende polyamide, polyester of acryl omdat deze kunnen smelten
9 door contact met een vlamboog.

tegen de

thermische

gevaren van een EN 61482-2:2020

vlamboog Deze norm beschrijft de eisen en de box test voor

beschermende kleding tegen thermische gevaren van een

elektrische boog. Het pak beschermt tegen de gevaren van

een elektrische boog, beschermingsklasse 1 (4kA/ 0,5 sec).

De beschermende functie is alleen gegarandeerd als het pak

compleet en gesloten wordt gedragen.

EN 61482-2:2020
APC 1

De volgende tabel geeft een overzicht van de relevante
parameters van iedere testklasse:

(Parameters van het box-test-proces)

Gemiddelde Gemiddelde
Testklasse | waarde vande |waardevandein-| Teststroom | Viamboogtijd
vlamboogenergie [werkende energie
Warc [Kj] Eio [kj/m?] [kA] [ms]

APC1 168 146 4 500

APC 2 320 427 7 500
Het benogdigde beschermigsniveau van de kleding kan worden
bepaald aan de hand van bv. DGUV-I 203-077.

NL6 /12
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De volgende norm (EN 1149-5:2018) legt de prestatie-eisen aan de beschermende
kleding vast die bestaat uit flexibele materialen en bedoeld is om het lichaam te
beschermen. De beschermende kleding voldoet aan de eisen aan het materiaal en
de uitvoering voor elektrostatisch afstotende beschermende

Ele?hermende kleding, die onderdeel is van een volledig geaard systeem ter
Elek!tng tatisch vermijding van ontvlambare ontladingen. In brandbare

(ektrostatisce i osferen die zijn verrijkt met zuurstof, kunnen de eisen
eigenschappen

eventueel niet voldoende zijn. Deze kleding geldt niet voor de
bescherming tegen netspanningen.

EN 1149-5:2018

Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen
ter vermijding van ontvlambare ontladingen. In deel 5 worden
de prestatie-eisen aan het materiaal en de constructie
gedefinieerd. De hiermee verbonden testmethode voor het
elektrostatisch afstotende materiaal is gebaseerd op de
meting van het ladingverval conform DIN EN 1149-3:2004, testmethode 2 (influentie
opladen). De antistatische effectiviteit is alleen aanwezig als de persoon/kleding
veilig geaard is door bv. antistatische schoenen conform EN ISO 20345 met de
aanvullende eis A of beroepsschoenen conform EN ISO 20347 met de aanvullende
eis A. Er mogen door bewegingen tijdens het werk geen openingen tussen de
tweedelige kledingstukken ontstaan. Het jack moet tijdens het werk gesloten zijn.
Alle kledingstukken onder het pak die niet elektrostatisch afstotend zijn, moeten bij
iedere beweging van het lichaam zijn afgedekt door de beschermende kleding. De
beschermende kleding mag niet in brandbare of explosieve omgevingen en bij het
gebruik van brandbare en explosieve substanties worden geopend of worden
uitgetrokken. Het is niet toegestaan de kleding in explosieve bereiken uit te trekken.
Elektrostatische geleidende beschermende kleding is bedoeld om in de zones 1, 2,
20, 21 en 22 te worden gedragen, waarin de minimale ontstekingsenergie van een
explosieve atmosfeer niet minder dan 0,016 mJ bedraagt. Voor het werk in
explosieve bereiken van de zone 0 en bij het aanwezig zijn van zeer explosieve
gassen/dampen van de explosiegroep IIC dient een speciale risicoanalyse, specifiek
voor het gebruik, te worden doorgevoerd. Bij het betreden van explosieve bereiken,
dient erop gelet te worden dat alle zakken principieel gesloten zijn en er geen
voorwerpen uit kunnen steken of kunnen vallen.

De drager moet worden gewezen op een vereiste risicobeoordeling die de noodzaak
van een bescherming tegen warmte en viammen door de elektrostatische
beschermende kleding moet beoordelen (zie ook minimumvoorschriften bijlage Il
van de richtlijn 1999/92/EG).

EN 1149-5:2018

NL7 /12

De volgende norm (EN 13034:2005+A1:2009) legt de prestatie-eisen aan de
beschermende kleding vast die bestaat uit flexibele materialen en bedoeld is om het
lichaam te beschermen. De beschermende kleding biedt beperkte bescherming
tegen het contact met vloeibare aerosolen, spray en lichte spetters, waarbij het risico
op een chemische inwerking als LAAG is gedefinieerd en de wijze waarop een
blootstelling plaatsvindt: spray, nevel enz. als laag is gedefinieerd. De kleding is
ontwikkeld als vloeistofafstotende, herbruikbare kleding voor een begrensde
toepassing (Type 6). Beschermende kleding tegen

. chemicalién (Type 6) bedekt en beschermt minimaal de
kleding romp en de lenden, bv. eendelige overalls en tweedelige
tegen vloeibare pakken met of zonder kap, met of zonder voeten of
chemicalién Type 6 overschoenen.

Beschermende

EN 13034:2005+A1:2009

De beschermende kleding voldoet aan de eisen aan de
weerstand tegen het doordringen van vloeistoffen in de vorm
van een lichte spraytest. Bij de klasseringen staat klasse 1

EN 13034:2005 voor de laagste beschermingsklasse. Hoe groter de klasse,

= %};%09 des te hoger de beschermende functie. De dichtheid voor
chemicalién (chemicaliénbestendigheid) is vastgesteld voor
de genoemde chemicalién, in de genoemde concentraties. Het overdragen van de
resultaten op andere chemicalién is niet mogelijk, maar dient met betreffende tests
te worden vastgesteld. De tests vinden plaats onder laboratoriumomstandigheden en
dienen ter oriéntering voor het gebruik in de praktijk.
De beschermende wer- | Vloeistofaf- | Weerstand tegen het
king is voor de volgende stotend doordringen van vloeistoffen
substanties getest: klasse (1-3) | klasse (1-3)
zwavelzuur (H2SO4) Een pak dat
30% (waterig) 3 3 yolgens tt_jfe_:ze ngrm
- - is gecertificeerd,
Natr|u1rr(1)rg/ydrOX|de_(NaOH) 3 3 begchermt alleen
o (waterig) oo
O-xyleen onverdund 0* 0* die lichaamsdelen
van de drager die
butaan-1-ol onverdund 2 2 zijn afgedekt door
Prestatieklassen: klasse (1-6) het pak. Aanvullende bescherming zijn
Siitbestendigheid 6 PBM zoals bescherming van de ogen,
J ghei ademhaling, handen en voeten die ter
Doorscheursterkte 4 beschikking moeten worden gesteld al
Scheursterkte 5 naar gelang de risicobeoordeling. Met
Doorsteeksterkte 2 deze PBM is geen rekening gehouden
Naadsterkte 4 bij het certificeren van het pak conform

EN 13034 type 6.
*De eisen inzake de penetratiebestendigheid van het weefsel ten

opzichte van o-xyleen worden niet vervuld. NL8 /12
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De beschermende kleding moet manueel
en visueel worden onderzocht om te
controleren of er geen scherpe of harde
randen aan zitten, geen uitstekende
draaduiteinden, ruwe oppervlakken of
andere details aan de binnen of
buitenkant van de kleding die de drager of
andere personen kunnen verwonden.

De opname van zweet mag de bescher-
mende functies niet beinvioeden.

Als het werk zeer belastend is of als er
sterk wordt getranspireerd, moet het werk
worden onderbroken om gezondheidspro-
blemen te voorkomen.

De pasvorm van de kleding moet na elke
wasbeurt hetzelfde zijn.

De drager van de beschermende kleding
moet in staat zijn om de volgend
bewegingen te kunnen maken:

> staan, zitten, lopen en traplopen

» beide handen boven het hoofd tillen

» buigen en een klein voorwerp optillen,
bv. een pen

De volgende punten dienen in acht

genomen te worden:

» De mouwen en de broekspijpen van de
kleding mogen niet zo lang zijn dat ze
het bewegen van de handen en voeten
belemmeren

» De kleding mag niet zo slap zijn dat hij
wappert of zelfstandig en storend
beweegt

» Er mogen geen onverwachte en
ongewilde openingen ontstaan tussen
of binnenin de onderdelen van de
kleding

» Er mogen geen ongegronde
beperkingen in de bewegingen van de
gewrichten zijn

» De kleding dient eenvoudig aan- en
uitgetrokken te kunnen worden, met of
zonder hulp, overeenkomstig het soort
kleding

NL9/12

» De kleding mag niet te strak zitten, het
moet mogelijk zijn diep in en uit te
ademen en nergens mag de
bloedsomloop belemmerd zijn

» Accessoires, bv. een riem, moeten zijn
gemaakt van moeilijk ontvlambaar
materiaal of leer en mogen geen
metalen onderdelen hebben

» Water, vuil en zweet kunnen de
elektrische isolatie verlagen

» Een verhoogd 0,-percentage van de
lucht verlaagt de bescherming tegen
ontvlammen aanzienlijk (bv. zweten in
nauwe ruimtes)

» Het elektrostatisch geleidende
prestatievermogen kan negatief worden
beinvloed door slijtage, reinigen en
mogelijke verontreiniging

» Of de afwerkingskenmerken van de
kleding, bijvoorbeeld de mouwuitsnij-
dingen en
het kruis, de juiste maat hebben en op
de juiste plaats zitten

Bij het vullen van de zakken dient in acht
genomen te worden:

» Zakken moeten altijd compleet worden
gesloten

» Zakken moeten altijd nog volledig
afsluitbaar zijn

» voorwerpen mogen er niet uitsteken
» voorwerpen mogen er niet uitvallen

Duidelijke redenen dat de kleding niet

geschikt is:

» De proefpersoon aan wie de kleding
moet passen, kan deze niet dragen

» De beschermende kleding blijft niet
gesloten of op de juiste plek zitten

» De kleding beperkt een levensfunctie,
zoals bv. het ademen

» Het is niet mogelijk eenvoudige
opgaven door te voeren als de
beschermende kleding wordt gedragen

» De persoon weigert de beschermende
kleding wegens pijn

» De beschermende kleding belemmert
het dragen van andere belangrijke
onderdelen van de PBM

Maatsysteem:

Het Europese maatsysteem is
gebaseerd op de afmetingen van uw
lichaam en vereenvoudigd de juiste
keuze van de passende beschermende
kleding.

bovenwijdte lichaamslengte

tailiewijdte

De kleding is verkrijgbaar
in herenmaten.

Onderhoud/reparatie:

Beschermende kleding moet in goede
staat worden gehouden en in regelmatige
afstanden worden gecontroleerd op
geschiktheid voor gebruik en beschadi-
gingen of slijtage.

Het reflecterende materiaal moet
worden vervangen wanneer de
specifieke reflectiewaarde lager is dan
R=100 cd/Ix/m? of het reflecterende
materiaal door intensief gebruik is
versleten.

Alleen vakkundige bedrijven mogen
reparaties doorvoeren om het prestatie-
vermogen van de beschermende
kleding te behouden.

Na iedere reinigingscyclus moet het
ingezette materiaal worden gecontro-
leerd op geschiktheid voor gebruik.
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4170, 4171, 4172: De kleding moet na iedere wascyclus worden geimpregneerd
met Hyrob-FC (Firma Kreussler). We adviseren na ieder droogproces de
ﬁ beschermende functie, het afdruipen van vloeistoffen, te controleren.

Er zijn geen effecten op andere beschermende functies aangetoond.

wABEAC®

normale wasbeurt tot 60°C < nicht chloren/niet bleken
normaal drogen <« matig heet strijken (150°C)

professionele reiniging

810¢:26/S1 OSI N3
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Wasadvies:

We adviseren de kleding voor het eerste
gebruik minimaal 3x te wassen.

Hierdoor wordt de kleding eventueel al
gekrompen zodat het draagcomfort
wordt verbeterd.

Wasmiddel aanbeveling:

Let op: Vermijd principieel kleding met
reflecterend materiaal in alle soorten
oplosmiddelen in te weken.

We raden het gebruik van reinigingsmid-
delen met een hoog alkaligehalte,
organische oplosmiddelen of vrije
natriumhydroxide/kaliumhydroxide.
Wasmiddelen mogen geen oxiderende
stoffen bevatten.

De genoemde stoffen kunnen invioed
hebben op de prestaties en mogelijk ook
op de kleuring van de PSA.

Transferteken > droger/trommelwas

Kleding met een transferteken moet voor
het wassen of drogen binnenstebuiten
worden gedraaid omdat anders de
emblemen er aan de trommel af worden
gewreven.

Drogen:

» De kleding niet te zeer drogen.

» Drogen aan de lucht

» Tunnelfinisher: Het gebruik van
tunnelfinishers is mogelijk na testen.
De kleding kan door de talrijke
materialen eventueel ongelijk krimpen.

Chemische reiniging:

» De verdraagzaamheid van het
reflecterend materiaal met reinigings-
versterkers of vlekkenverwijderaars
dient eerst te worden getest. Het
hoge-zichtbaarheidsweefsel kan ook
slechts gedeeltelijk worden gereinigd.

NL11/12

Strijken:

» Strijk de reflecterende strepen niet met
een stoomstrijkijzer.

Neutraliseren:

» De was dient effectief geneutraliseerd
te worden. Neutraliseringsmiddelen
moeten vrij van oxidatiemiddelen zijn.

Contaminatie:

» De kleding kan na gebruik worden
verbrand of naar een vuilverwerking
worden gebracht. Beschermende
kleding die gecontamineerd is met
gevaarlijke stoffen conform de
verordening voor gevaarlijke stoffen,
moeten als gevaarlijk afval worden
verwerkt.

Verouderingsfactoren:

De levensduur van de kleding hangt
onder andere af van het gebruik,
onderhoud en de opslag.

De kleding is onder laboratoriumomstan-
digheden 5x gewassen volgens de
wasinstructies zonder problemen en voor
het bepalen van de vermogensklasse.

Meer verouderingsprocessen en

tekenen zijn:

» inwerking van UV-licht

» sterk schommelende temperaturen

» zichtbare grote veranderingen
(geschuurde plaatsen, dunner worden,
scheuren, gaten, duidelijke verandering
van kleur, ...)

» beschadigde sluitingen (ritssluitingen,
klittenbandsluitingen, drukknopen)

» beschadigde naden (open of defect)

» inwerking van chemicalién en/of vocht

» mechanische invloeden (wrijving, sterk
buigen, drukken en trekken, ...)

» contaminatie bv. door vuil, olie,
spetters gesmolten metaal enz.

> slijtage
Onschadelijk:

Beschermende kleding mag de gezond-
heid of de hygiéne van de gebruiker niet
negatief beinvloeden.

Opslag:
Bewaar de kleding in de originele

al

MM/JJJJ

Claims zijn uitgesloten als de informatie van de fabrikant
niet in acht wordt genomen.

verpakking, droog, stofvrij, donker en
zonder grote temperatuurschomme-
lingen.

Maximale levensduur tot 10 jaar.
Bescherm de kleding tegen direct
zonlicht.

Volgens de EU-typegoedkeuring zijn
latere wijzigingen aan de kleding,
behalve die die volgens het certificaat
zijn gecontroleerd, toegestaan.

Deze aanwijzing in de kleding geeft de maand en
het jaar van de productie weer, bv. 12/2015
voor december in het jaar 2015
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Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de kleding zijn
eigenschappen verliest als het op de juiste manier wordt bewaard.

De conformiteitsverklaring van deze producten kunt u vinden op

www.teamdress.com

Betrokken certificeringsinstantie 0516
(Zertifizierungsstelle Schutztextilien im Sachsischen Textilforschungsinstitut e.V.,
Annaberger Strale 240, D-09125 Chemnitz, Duitsland)

Betrokken toezichthoudende instantie 0299 (FB PSA Priif- und Zertifizierungsstelle
im DGUV Test, Zwengenberger StraRe 68, D-42781 Haan, Duitsland)
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Informacji od producenta
Producent: Teamdress Holding GmbH, Brandstiicken 27, 22549 Hamburg

Piktogram na etykiecie wskazuje, ze przed uzyciem $rodkow ochrony
indywidualnej nalezy bezwzglednie zastosowac sig do instrukcji obstugi.
c Odziez ochronna spetnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa. Odpowiada ona kategorii Il wg rozporzadzenia UE 2016/425

Materiat: 42% modakryl / 25% bawetna / 22% poliamid /
10% wiskoza / 1% antystatyczny

Bluza 4170 zemblematem/bez emblematu

EN 13034
Spodnie 417 zemblematem/bez emblematu
Ogrodriczki | 4172 | o7 certyfiaty ochrony kolan
EN 130! Bluza 5170 zemblematem/bez emblematu

Spodnie 5171 z emblematem/bez emblematu

bez certyfikatu ochrony kolan
wg EN 14404

Ogrodniczki | 5172

Instrukcja uzytkowania:

Wszystkie osoby narazone podczas pracy lub odpoczynku na potencjalnie niebezpiecz-
ne sytuacje ruchu drogowego powinny nosi¢ odziez ostrzegawcza. Kombinezony
ostrzegawcze sg rowniez wazne w obszarach zastosowania, w ktérych wyrazne
rozpoznanie osoby moze zmniejszy¢ ryzyko wypadku. Przyktadami sa autostrady,
ulice, drogi poza miastem, strefy toréw kolejowych, lotniska i obszary portowe. Odziez
ostrzegawcza jest bardzo dobrze widoczna w ciagu dnia dzigki fluorescencyjnej
tkaninie zewnetrznej oraz w nocy dzigki paskom odblaskowym. Srodki ochrony
indywidualnej (PPE) zostato zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposéb, aby
uzytkownik mégt wykonywaé ryzykowne czynnosci bez przeszkod i z odpowiednia
ochrong w zamierzonych i przewidywalnych warunkach uzytkowania. Pomimo
podanych instrukcji uzytkowania, ostateczna odpowiedzialno$¢ za wiasne bezpiec-
zenstwo spoczywa zawsze na uzytkowniku.

Przed wyborem i uzyciem odziezy ochronnej konieczne jest przeprowadzenie analizy
zagrozen. Analiza obejmuje przede wszystkim charakter i zakres ryzyka w miejscu
pracy, warunki pracy oraz osobiste uwarunkowania uzytkownika. Dostawa odbywa sie
zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

W przypadku pofaczenia materiatow o réznej jakosci ,do klasyfikacji wasciwosci
uzytkowych produktu przyjeto najnizszy poziom wydajnosci materiatow.

PL1/12

Podejmujac decyzje o zakupie bez przeprowadzenia kompleksowej i skutecznej oceny
ryzyka, stopnie ochrony tak specyficzne dla tego produktu i dla uzytkownikow tej
odziezy ochronnej moga by¢ niewystarczajace dla potencjalnych zagrozen, ktére moga
wystapi¢ w miejscu pracy.

Ostrzezenie:

Odziez ochronna musi by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem i nie moze by¢
narazona na zadne czynniki, ktére mogtyby pogorszy¢ jej bezpieczny stan. Zabrudzona
odziez moze chroni¢ w mniejszym stopniu. Odziez musi by¢ noszona jako dwuczescio-
wa - sktadajaca sie ze spodni z paskiem lub typu ogrodniczki oraz kurtki. Kurtke nalezy
nosi¢ zapieta. Kazda inna odziez ochronna musi spetnia¢ te same normy bezpieczenst-
wa. Przed zatozeniem upewnij sig, Ze nie doszto do uszkodzenia odziezy. Powinna
istnie¢ mozliwos¢ tatwego zaktadania i zdejmowania innych elementéw ochrony
indywidualnej, np. rekawic i obuwia.

Umieszczenie emblematow mozliwe wytacznie
w uzgodnieniu z producentem

@ maks. 81 cm?, 5mm—U
np.9x9cm

maks. 208 cm?,
9 np. 26 x 8 cm

maks. 33 cm?,
np. 11 x3 cm
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Ponizsza norma (EN I1SO 20471:2013 + A1:2016) okre$la wymagania eksploatacyjne
dla odziezy ochronnej sygnalizujacej widoczno$¢ jej uzytkownika. Kombinezony
ochronne musza by¢ wykonane ze wszystkich stron z dobrze widocznych
materiatow. Aby zapewni¢ widoczno$¢ ze wszystkich stron (widoczno$¢ 360°),
wazne jest, aby poziome paski odblaskowe i materiaty fluorescencyjne otaczaty
tutéw, nogawki i rekawy. Minimalny widoczny obszar wymagany do uzyskania
klasyfikacji odziezy nie moze zosta¢ zmniejszony ani naruszony przez istniejace
logotypy, napisy, etykiety itp. Klasa ochrony odziezy jest podana na etykiecie odziezy.

Klasa efektywnosci moze by¢ okre$lona przy wykorzystaniu

Odziez ochronna pojedynczej sztuki odziezy lub kombinacji odziezy, takiej jak

Ochrona kurtka i spodnie. Kombinacja, np. klasyfikowanych spodni i
ostrzegawcza klasyfikowanej marynarki, moze by¢ klasyfikowana jako
klasa wyzsza, jezeli rzeczywista widoczna powierzchnia
kombinacji podczas noszenia spetnia wymagania
X minimalne.
[
EN ISO 20471:2013
+A1:2016
(liczba obok 2 2 2
piktogramu okresla
klase ostrzegania)
4170 4171 4172
5170 5171 5172

ﬂ3

EN ISO 20471

@+@/m

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Odziez zgodna z norma EN ISO 20471 podzielona jest na trzy klasy. Kazda klasa
posiada minimalng powierzchnig materiatu tfa i materiatu odblaskowego w potaczeniu
z materiatem odblaskowym przy najmniejszym dostepnym rozmiarze odziezy. Dla
wszystkich specyfikacji klas, klasa 1 jest klasg najnizsza, najgorsza, a klasa 3 jest klasg
najwyzsza, najlepsza.

Klasa ochrony odziezy jest podana na etykiecie odziezy.
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Ponizsza norma (EN I1SO 11612:2015) okre$la wymagania eksploatacyjne dla odziezy
ochronnej wykonanej z elastycznych materiatow i przeznaczonej do ochrony ciata.
Odziez ochronna chroni ciato uzytkownika, z wyjatkiem dtoni, przed cieptem i/lub
ptomieniem, ograniczonym rozprzestrzenianiem sig
ptomienia, cieptem promieniowania, cieptem konwekcyj-
nym lub kontaktowym, rozpryskami roztopionego metalu.
W celu ochrony gtowy i stop uzytkownika musi by¢
noszona odziez ochronna taka jak getry, przytbice i
naktadki na obuwie, W odniesieniu do przytbic nie ma
wymagan dotyczacych wizjeréw i aparatéw
oddechowych. Kombinezony chronigce przed goracem i
ptomieniami musza catkowicie zakrywac¢ gérng i dolng
cze$¢ ciata, szyje, ramiona az do nadgarstkow oraz nogi
az do kostek.

Odziez ochronna oddziaty-
wanie wysokiego ryzyka
odczuwalnego i ptomieniami

EN ISO 11612:2015
Al Bl Cl1 F1

EN ISO 11612:2015

Odziez ochronna spetnia wymagania
eksploatacyjne podane na piktogramie.

Kod Zbadana cecha Poziom skutecznosci

A1 | ograniczone rozprzestrzenianie sig plomienia, ochro- | A1=zapalenie si¢ powierzchni
+A2 | naprzed krétkotrwatym kontaktem z plomieniami A2=zapalenie sig brzegéw

najnizszy najwyzszy
B ciepto konwekcyjne B1 B3
C Ciepto promieniowane C1 Cc4
D ptynne rozpryski aluminium D1 D3
E ptynne rozpryski zelaza E1 E3
F ciepto kontaktowe F1 F3

Rodzaje zagrozen wymienione w niniejszej normie sa podzielone

na 3 poziomy intensywnosci.

W celu ochrony przed intensywnym promieniowaniem cieplnym (litera kodowa C), istnieje
czwarty stopien intensywnosci, ktéry obejmuje materiaty o wysokiej skutecznosci, takie jak
materiaty aluminiowane lub podobne. Wymagany poziom ochrony osobistej powinien
opiera¢ sie na ocenie ryzyka.

Poziom 1: oddziatywanie niskiego ryzyka odczuwalnego

Poziom 2: oddziatywanie $rednio wysokiego ryzyka odczuwalnego

Poziom 3: oddziatywanie wysokiego ryzyka odczuwalnego
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Ponizsza norma (EN ISO 11611:2015) okre$la wymagania eksploatacyjne dla odziezy
ochronnej wykonanej z elastycznych materiatow i przeznaczonej do ochrony ciata. Odziez
ochronna przeznaczona jest do ochrony uzytkownika przed rozpryskami spawalniczymi
(mate rozpryski roztopionego metalu), krétkotrwatym kontaktem z ptomieniami i cieptem
promieniowanym tuku elektrycznego uzywanego przy spawaniu i w procesach pokrew-
nych oraz zapewnia ograniczong izolacje elektryczng w normalnych warunkach spawania
wzgledem przewodnikow elektrycznych pod napigciem statym do wartosci okoto 100 V.
Pot, zabrudzenie lub inne zanieczyszczenia moga obnizy¢ poziom ochrony przed
krotkotrwatym, niezamierzonym kontaktem z przewodami elektrycznymi pod napigciem do
tej warto$ci. W celu zapewnienia odpowiedniej, kompleksowej ochrony przed zagrozenia-

Odziez ochronna

Spawanie i metody

pokrewne

EN ISO 11611:2015

Klasa 1 Al

EN SO 11611:2015

mi, na jakie sg zazwyczaj narazeni spawacze, nalezy réwniez nosic
$rodki indywidualnej ochrony gtowy, twarzy, dtoni i stop, co jest
przedmiotem innych norm. W przypadku ekstremalnych prac
spawalniczych, napowietrznych oraz ciecia, uzytkownik moze by¢
zmuszony do zastosowania dodatkowej cze$ciowej ochrony ciata.

Podczas wykonywania spawania lukowego zachodzi ryzyko
narazenia skory na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Tkania, z
ktorej sporzadzona jest odziez, ulega degradacji na skutek
uzywania. Aby unikna¢ narazenia sie na promieniowanie UV,
nalezy regularnie dokonywaé przegladéw odziezy ochronnej. Jezeli
uzytkownik wykazuje objawy charakterystyczne dla oparzenia
stonecznego, oznacza to, ze odziez jest penetrowana przez
promienie UVB. Jezeli mozna bedzie stwierdzic, ze odziez jest
penetrowana przez promienie UV to powinna zostaé ona
naprawiona (jezeli jest to wykonalne) lub wymieniona na nowa. W
przysztosci nalezy rozwazy¢ zastosowanie dodatkowych, bardziej
odpornych warstw ochronnych.

Kryteria wyboru odnoszace sie do procesu | ... warunkéw Srodowiskowych
Techniki spawania reanego, lekkie Obstuga maszyn, np.:
tworzenie sig rozpryskow i kropli, np.: » obstuga aparatéw do ciecia tienowego

« [ > spawanie gazowe > spawanie metoda WIG » obstuga aparatow do cigcia
& | > spawanie metoda WIG (stabopradowe) plazmowego
85 spawanie mikroplazmowe » obstuga aparatow do spawania
x » lutowanie twarde > spawanie punktowe > gg:{ﬁ“;egoaratow do natrvsku
» spawanie MMA (elektroda otulona rutylowa) termigzn ez o y
Techniki spawania reanego, powazne > Zgrzewanie kondensatorowe
tworzenie sig rozpryskow i kropli, np.: Obstuga maszyn, np.:
- » spawanie MMA (elektroda zasadowg » Spawanie w przestrzeniach
« | lubzotuling celulozowa) zamknietych
& | > spawanie MAG (z uzyciem C02 lub mieszaniny gazéw)| > spawanie/ciecie w pozyGji
X [ > spawanie metoda WIG (silnopradowe) putapowej w porownywalnych
> spawanie lukowe drutem z rdzeniem topnikowym| PZyciach wymuszonych
» ciecie plazmowe > Zlobienie
» ciecie tlenowe > napawanie
PL5/12

Ponizsza norma (EN 61482-2:2020) okre$la wymagania eksploatacyjne dla odziezy
ochronnej wykonanej z elastycznych materiatéw i przeznaczonej do ochrony ciafa.
Odziez ochronna spetnia wymagania w zakresie ochrony przed zagrozeniami
termicznymi zwigzanymi z tukiem elektrycznym. Przy stosowaniu tej odziezy zgodnie
z EN 61482-2 nalezy zauwazy¢, ze odziez ochronna NIE jest odziezg elektroizolacyjna,
np. zgodnie z norma EN 50286:1999 | Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac
przy instalacjach niskiego napigcia”. Ponadto petna ochrona osobista wymaga
dodatkowego odpowiedniego wyposazenia ochronnego, takiego jak kaski z ostonami
na twarz, rekawice ochronne oraz obuwie (z cholewami). Artykuty odziezowe, takie

Odziez ochronna

chroniaca przed
termicznymi
zagrozeniami ze
strony tuku
elektrycznego

EN 61482-2:2020
APC 1

jak koszule, odziez spodnia i bielizna, nie powinny by¢
wykonane z poliamidu, poliestru ani wiékien akrylowych,
poniewaz moga one ulec stopieniu pod wptywem tuku
elektrycznego.

EN 61482-2:2020

Niniejsza norma opisuje wymagania i metody badan (w
komorze probierczej) odziezy chroniacej przed zagrozeniami
termicznymi zwigzanymi z tukiem elektrycznym. Kombinezon
zapewnia ochrone przed zagrozeniami ze strony tuku
elektrycznego, klasa ochrony 1 (4 kA/ 0,5 s). Funkcja ochrony
istnieje tylko wtedy, gdy nosi sie kompletny i zamknigty
kombinezon.

Ponizsza tabela zawiera przeglad istotnych
parametrow kazdej z klas testow:

(parametry metody badania w komorze probierczej)

Srednia wartosé [$rednia wartosé|  Natezenie Czas
Kategoria | energii tuku energii probiercze | trwania tuku
testowa | elektrycznego | oddziatujacej pradu elektrycznego
Warc [Ki] Eio [kj/m?] [kA] [ms]
APC 1 168 146 4 500
APC 2 320 427 7 500

Wymagany poziom ochrony odziezy mozna okre$li¢ np. z pomocg publikacji
informacyjnej DGUV-I 203-077.
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Ponizsza norma (EN 1149-5:2018) okre$la wymagania eksploatacyjne dla odziezy
ochronnej wykonanej z elastycznych materiatow i przeznaczonej do ochrony ciata.
Odziez ochronna spetnia wymagania dotyczace materiatéw i wykonania odziezy

ochronnej przewodzacej tadunki elektrostatyczne, ktora jest
Odziez ochronna cze$cig w petni uziemionego systemu zapobiegajacego
Elektrostatyczne Powstawaniu wytadowar mogacych by¢ zrdtem zaptonu. W
atmosferach fatwopalnych, przy podwyzszonym stezeniu
tlenu, wymagania mogaq nie by¢ spetnione. Odziez ta nie
stuzy do ochrony przed napigciem sieciowym.

wiasciwosci

EN 1149-5:2018

Odziez ochronna o wiasciwosciach elektrostatycznych
zapobiegajacych powstawaniu wytadowan mogacych byé
EN 1149-5:2018 Zzrodtem zaptonu. Czes$é 5 okresla wymagania eksploatacyj-
ne dla materiatow i struktury. Powigzana z nig metoda
badania materiatu rozpraszajacego tadunki elektrostatyczne
opiera sig na pomiarze zaniku tadunku zgodnie z norma DIN EN 1149-3:2004,
metoda badania 2 (indukcja elektrostatyczna). Skuteczno$¢ antystatyczna jest
zapewniona tylko wtedy, gdy osoba/odziez jest bezpiecznie uziemiona, np. przez
obuwie antystatyczne zgodne z normg EN ISO 20345 z dodatkowym wymogiem A
lub obuwie robocze zgodne z norma EN ISO 20347 z dodatkowym wymogiem A.
Podczas wykonywania ruchoéw w trakcie pracy migdzy dwuczesciowq odzieza nie
moze by¢ przerwy. Podczas pracy kurtka musi by¢ zapieta. Cato$¢ znajdujacej sig
pod sporem odziezy, ktéra nie ma wiasciwosci odprowadzania tadunkéw elektrostaty-
cznych, musi by¢ przykryta odzieza ochronng podczas kazdego ruchu ciata. Odziez
ochronna nie moze by¢ otwierana ani przechowywana w atmosferze fatwopalnej lub
wybuchowej ani podczas pracy z substancjami tatwopalnymi lub wybuchowymi. Nie
wolno zdejmowac odziezy w strefach zagrozonych wybuchem. Odziez ochronna
odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne jest przeznaczona do noszenia w strefach 1,
2, 20, 21 22, gdzie minimalna energia zaptonu atmosfery wybuchowej wynosi nie
mniej niz 0,016 mJ. Przed uzyciem w strefie 0 w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem i w obecnosci bardzo wybuchowych gazéw/par grupy wybuchowej I1C
nalezy przeprowadzi¢ specjalng analizg ryzyka dla danego zastosowania. Podczas
wchodzenia do stref niebezpiecznych nalezy upewnic sig, ze wszystkie kieszenie s
zamkniete i ze zadne przedmioty nie moga wystawac ani wypadac.

Uzytkownik musi zosta¢ poinformowany o niezbednej ocenie ryzyka, w ktérej nalezy
oceni¢ potrzebg ochrony przed cieptem i ptomieniem za pomoca elektrostatycznej
odziezy ochronnej (zob. réwniez minimalne wymagania Zatacznik Il do dyrektywy
1999/92/WE).
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Ponizsza norma (EN 13034:2005+A1:2009) okre$la wymagania eksploatacyjne dla
odziezy ochronnej wykonanej z elastycznych materiatow i przeznaczonej do ochrony
ciata. Odziez ochronna zapewnia ograniczong ochrone przed dziataniem ptynnych
aerozoli, aerozoli, rozpylaczy i lekkich rozpryskow, gdzie ryzyko narazenia
chemicznego oceniono jako niskie, a rodzaj mozliwego narazenia, rozpylenia, mgty
itp. okreslono jako niskie ryzyko. Zaprojektowana jako odziez hydrofobowa,
wielokrotnego uzytku do ograniczonego uzytku (Typ 6). Kombinezony do ochrony
chemicznej (Typ 6) musza przynajmniej przykrywac i
chroni¢ korpus i ledzwie, np. jednoczesciowe kombinezony
i dwuczesciowe kombinezony z kapturem lub bez, z
$rodkom wkfadami do obuwia albo ostonami na obuwie lub bez
chemicznym Typ 6  nich.

Odziez ochronna
przeciwko ptynnym

EN 13034:2005+A1:2009

Odziez ochronna spetnia wymagania dotyczace odpornosci
na przenikanie cieczy w postaci lekkiego testu rozpylania.
. W specyfikacji klasy, klasa 1 oznacza najnizsza klase
EN+1I°3\§).32%§805 ochrony. Im wyzsza jest podana klasa, tym lepsza jest
T - funkcja ochronna. Szczelno$¢ chemiczng (odporno$¢ na
yp 6 o - -
przenikanie) oznaczono dla wymienionych substancji
chemicznych w podanych stezeniach. Przeniesienie wynikéw na inne substancje
chemiczne nie jest mozliwe, lecz wymaga przeprowadzenia odpowiednich badan.
Testy przeprowadzane sg w warunkach laboratoryjnych i stuzg jako orientacja do
praktycznego zastosowania.

Dziatanie ochronne zostato| Hydrofo- odpornosé na przenikanie
przetestowane dla bowosé cieczy
nastepujacych substancii: klasa (1-3) klasa (1-3) | \ombinezon
kwas siarkowy (H2S04) 3 3 certyfikowany
30% (roztwor wodny) zgodnie z ta norma
wodorotlenek sodu (NaOH) 3 3 chroni uzytkownika
10% (roztwor wodny) tylko w tych
o-ksylen nierozcienczony 0* 0* czesciach ciafa,
butan-1-ol nierozcierczony 2 2 ktore s przykryte

Py ~ kombinezonem. Dalszg ochrong stanowig
Klasy eferlr(tywrn.osm. L (13 $rodki ochrony indywidualnej, takie jak
wytrzyma”rcljsc na SCIeran.le 6 ochrona oczu, drég oddechowych, dtoni i
odpornos¢ na rozerwanie 4 stop, ktorg nalezy zapewni¢ w zaleznosci
wytrzymatosC na rozcigganie 5 pd oceny ryzykg. Te $rodki ochron)./
odpornodé na przekiucie 2 mdymdualpej nie zost_a%y uwzglednlo_ne
WiZymalose szwow 2 przy certyfikacji kombinezonu zgodnie z
ylrzy norma EN 13034 typ 6.

*Wymagania dotyczace odpornosci tkaniny na penetracje przez
o-ksylen nie sg spetnione. PL8 /12



B 04350001 B 01-26

Odziez ochronng nalezy sprawd-
zacrecznie i wzrokowo, aby upewni¢
sig, ze nie ma ostrych lub twardych
krawedzi, wystajacych koricowek drutu,
chropowatych powierzchni lub innych
szczegotow na wewnetrznej lub
zewnetrznej powierzchni odziezy, ktore
mogtyby spowodowac obrazenia u
uzytkownika lub innych oséb.
Absorpcja potu z ciata nie wptywa
negatywnie na funkcje ochronne.

W przypadku bardzo silnego stresu i
silnego pocenia sie, aktywno$¢ powinna
zosta¢ przerwana w celu uniknigcia
problemoéw zdrowotnych.

Odziez po kazdym praniu musi
zapewnia¢ dopasowanie.

Osoba noszaca odziez ochronng

powinna by¢ w stanie wykona¢

nastepujace ruchy:

> stanie, siedzenie, chodzenie i
wchodzenie po schodach

» podnoszenie obydwu rak nad gtowe

» schylanie sig i podnoszenie
niewielkich przedmiotéw, np. otéwka

Nalezy uwzglednic¢ nastepujace

punkty:

» Rekawy i nogawki spodni w odziezy
nie powinny by¢ na tyle diugie, aby
przeszkadza¢ w ruchu rak i stop

» Odziez nie powinna by¢ tak luzna, by
trzepotata lub poruszata si¢
samoczynnie
i sprawiata utrudnienia

» Nie powinno by¢ miejsc, gdzie
pomiedzy elementami odziezy lub lub
wewnatrz nich wystepuja nieoczeki-
wane i niezamierzone przerwy

» Nie powinno by¢ nieuzasadnionych
ograniczen ruchéw w stawach.

» tatwos$¢ zakfadania i zdejmowania
ubran z pomoca lub bez pomocy, w
zalezno$ci od rodzaju odziezy
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» Odziez nie powinna by¢ zbyt obcista z
punktu widzenia komfortu, gtebokie
oddychanie nie moze by¢ utrudnione, a
krazenie krwi nie powinno by¢ nigdzie
ograniczone

» Akcesoria, np. pasy, powinny by¢
wykonane z materiatu trudnopalnego
lub skory i nie powinny zawiera¢
elementow metalowych

» Wilgo¢, brud i pot mogq ostabia¢
izolacje elektryczna

» Podwyzszona zawarto$¢ O, w
powietrzu znacznie zmniejsza ochrong
przed zaptonem (np. spawanie w
pomieszczeniach zamknigtych)

» Skuteczno$¢ odprowadzania fadunkéw
elektrostatycznych moze zosta¢
ograniczona przez zuzycie, czyszczenie
i ewentualne zanieczyszczenia

» Czy elementy wykonczenia odziezy, np.
wyciecia na rekawy i krocze, sg
odpowiedniej wielkosci i we
wiasciwych miejscach

Prosze zwréci¢ uwage przy napetnianiu

kieszeni:

» kieszenie musza by¢ zawsze catkowicie
zapiete

» kieszenie musza by¢ nadal w petni
zamykane

» przedmioty nie moga wystawac

» przedmioty nie moga wypadac

Oczywiste powody oznaczajace, ze

odziez jest nieodpowiednia:

» osoba badana, na ktéra ubranie
powinno pasowac, nie moze go nosi¢

» odziez ochronna nie pozostaje zapigta
lub zsuwa sie

» utrudnia funkcje zyciowe, takie jak
oddychanie

» nie jest mozliwe wykonywanie prostych
czynno$ci w odziezy ochronnej

» osoba odmawia noszenia odziezy
ochronnej z powodu bélu

» odziez ochronna uniemozliwia
noszenie innych waznych czesci
$rodkéw ochrony indywidualnej

System rozmiarow:

Europejski system rozmiaréw odnosi sig
do wymiaréw ciata i utatwia dobér
odpowiedniej odziezy ochronnej.

obwad klatki piersiowej

cm

obwod w tali wzrost

Odziez jest w indywidualnych
rozmiarach meskich.

Pielegnacja/naprawa:

Odziez ochronna musi by¢
utrzymywana w odpowiednim stanie i
regularnie sprawdzana pod katem
przydatno$ci do uzytku, uszkodzenia
lub zuzycia.

Materiat odblaskowy nalezy wymienic,
jesli odbicie $wiatta jest nizsze niz
R=100 cd/Ix/m? lub jesli materiat
odblaskowy jest zuzyty pod wptywem
intensywnego uzytkowania.

W celu zachowania skutecznosci
odziezy ochronnej, naprawy musza by¢
wykonywane przez kompetentne firmy.
Po kazdym cyklu czyszczenia nalezy
sprawdzi¢, czy uzyte materiaty nadaja
sie do uzycia.

4170, 4171, 4172: Odziez nalezy impregnowaé preparatem Hydrob-FC (firmy

Kreussler) po kazdym praniu. Po kazdym suszeniu zaleca sig sprawdzenie
ﬁ funkcji ochronnej, tj. wiasciwosci hydrofobowych. Wptyw na inne funkcje

ochronne nie zostat udowodniony.

wABEAC®

zwykly cykl prania do 60°C « nie chlorowac / nie wybielaé
normalne suszenie ¢ prasowaé¢ w umiarkowanej temperaturze (150°)

profesjonalne pranie chemiczne

810¢:26/S1 OSI N3

PL10/1
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Zalecenie dotyczace prania:

Zaleca sig wypranie odziezy co najmniej
3-krotnie przed pierwszym uzyciem.
Wyeliminuje to ewentualne pdzniejsze
kurczenie sie odziezy i poprawia komfort
noszenia.

$rodki piorace zalecenie:

Uwaga: nalezy bezwzglednie unikac¢
zamaczania odziezy z materiatem
odblaskowym w wszelkiego rodzaju
rozpuszczalnikach.

Nie zalecamy stosowania detergentéw o
wysokiej zawarto$ci alkaliow, rozpuszczal-
nikéw organicznych lub rozpuszczalniki
organiczne lub wolny wodorotlenek
sodu/wodorotlenek potasu. Detergenty
powinny by¢ wolne od $rodkow
utleniajacych.

Wymienione substancje moga mie¢ wplyw
na wydajnos$¢ i prawdopodobnie réwniez
na zabarwienie PSA.

Nadruki > suszarka / pralka bebnowa:

Odziez z nadrukami nalezy obréci¢ przed
praniem lub suszeniem na lewg strong, w
przeciwnym razie nadruki moga sie
zetrze¢ o beben.

Suszenie:
» Nie suszy¢ nadmiernie odziezy.
» Suszenie powietrzem

» Pralnice tunelowe: korzystanie z pralnic
tunelowych jest mozliwe tylko po
dokonaniu prob. Odziez moze mie¢
tendencje do nierbwnomiernego
kurczenia si¢ z powodu zastosowania
roznych materiatow.

Czyszczenie chemiczne

» Nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢
materiatu odblaskowego z intensyfikato-
rem czyszczenia lub odplamiaczem.
Mozna przeprowadzi¢ miejscowe
czyszczenie ostrzegawczej tkaniny
ochronnej.
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Prasowanie:

» Paskow odblaskowych nie wolno
prasowac para.

Neutralizowanie:

» Pranie musi by¢ skutecznie
zneutralizowane. Srodki neutralizujace
nie moga zawiera¢ utleniaczy.

Skazenie:

» Odziez moze by¢ usuwana poprzez
spalanie lub sktadowanie na
wysypiskach. Odziez ochronna
zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi, zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie substancji
niebezpiecznych, musi by¢ usuwana
jako odpad niebezpieczny.

Czynniki starzenia:

Zywotno$¢ uzytkowa odziezy zalezy
miedzy innymi od sposobu jej
uzytkowania, pielegnaciji i
przechowywania.

Odziez zostata wyprana 5-krotnie w
warunkach laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjq pielegnacji bez stwierdzo-
nych usterek i byta testowana w celu
okreslenia klasy efektywnosci.

Inne procesy starzenia i ich oznaki to:

» dziatanie promieniowania UV

» silne zmiany temperatury

» widoczne silne zmiany (przetarcia,
przerzedzenie, rozerwania, dziury,
wyrazna zmiana koloru, ....)

» uszkodzone zapigcia (zamki
btyskawiczne, rzepy, zatrzaski)

» uszkodzone szwy (rozdarte lub
uszkodzone)

» narazenie na dziatanie chemikaliow
ilub wilgoci

» oddziatywania mechaniczne ($cieranie,
zginanie, $ciskanie i rozciaganie, ...)

» zanieczyszczenie np. brudem, olejem,
rozpryskami roztopionego metalu itp.

» zuzycie

oryginalnym opakowaniu w suchym,
wolnym od kurzu, ciemnym miejscu, bez
wigkszych wahan temperatury.

Maksymalny okres przechowywania do
10 lat. Chroni¢ towar przed bezpos$rednim
Swiattem.

Po homologowaniu UE nie sg dozwolone
zadne pdzniejsze zmiany w odziezy, z
wyjatkiem tych zbadanych w ramach
certyfikacji.

Nieszkodliwos¢:

Odziez ochronna nie moze szkodzi¢
zdrowiu lub higienie uzytkownika.
Przechowywanie:

Odziez nalezy przechowywaé w

Ta informacja na odziezy wskazuje miesiac i rok
produkciji, np. 12/2015 oznacza grudzien 2015 .

ol

MM/RRRR

W przypadku niestosowania sie do tych informacji od producenta, wszelkie
roszczenia sg wykluczone.

Obecnie nie ma dowoddw na to, Ze odziez traci swoje wtasciwosci,
gdy jest wlasciwie przechowywana.

Deklaracja zgodnosci dla tych wyrobdw jest dostepna na stronie
www.teamdress.com

Zaangazowana certyfikowana jednostka notyfikowana 0516
(Zertifizierungsstelle Schutztextilien im Sachsischen Textilforschungsinstitut e.V.,
Annaberger Strale 240, D-09125 Chemnitz, Niemcy)

Zaangazowana nadzorujaca jednostka notyfikowana 0299 (FB PSA Priif- und
Zertifizierungsstelle im DGUV Test, Zwengenberger StraRe 68, D-42781 Haan, Niemcy)
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Informations du fabricant
Fabricant: Teamdress Holding GmbH, Brandstiicken 27, 22549 Hamburg
Le pictogramme dans le marquage indique que le mode d'emploi doit étre
respecté avant d'utiliser I'EPI.
c E Le vétement de prot_ection répond aux exiger_nces de be_lse en matiére de protection de
la santé et de sécurité. Il répond a la catégorie Il au titre du reglement UE 2016/425

Matériau : 42% modacrylique / 25% coton /
22% polyamide / 10% viscose / 1% antistatique

EN 13034 Veste 4170 avec/sans embléme

Pantalon 47 avec/sans embléme
non certifié selon la norme EN 14404

Salopette M72 Protection des genoux

EN 130 Veste 5170 avec/sans embleéme

Pantalon 5171 avec/sans embléme
non certifié selon la norme EN 14404

Salopette 5172 Protection des genoux

Mode d'emploi :

Toutes les personnes exposées a des situations potentiellement dangereuses dans la
circulation pendant le travail ou les loisirs devraient porter des vétements de
signalisation. Les combinaisons de signalisation sont également importantes dans les
domaines d'application ou une identification claire de la personne peut réduire le
risque d'accident. Il s'agit par exemple des autoroutes, des voies de circulation des
villes et des campagnes, des voies ferroviaires, des aéroports et des zones
portuaires. Ces vétements de signalisation sont trés visibles pendant la journée gréace
au tissu extérieur fluorescent et la nuit grace aux bandes rétroréfléchissantes.
Léquipement de protection individuelle (EPI) est congu et fabriqué de maniére a ce
que I'utilisateur puisse effectuer I'activité a risque sans entrave et avec une protection
adéquate dans les conditions d'utilisation prévues et prévisibles. Malgré les conseils
dutilisation indiqués, la responsabilité de sa propre sécurité incombe toujours en
dernier ressort a |'utilisateur.

Avant de choisir et d'utiliser un vétement de protection, il est impératif de procéder a
une analyse des risques. L'analyse porte principalement sur le type et I'ampleur des
risques au poste de travail, les conditions de travail et les caractéristiques physiques
de l'utilisateur. La fabrication s'effectue en fonction de vos exigences.

En cas de combinaison de différentes qualités de matériaux, le niveau de performance
le plus bas des matériaux a été utilisé comme base pour la classification des
caractéristiques de performance du produit.
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Si une décision d'achat est prise sans une évaluation compléte et efficace des
risques, les niveaux de protection spécifiques au produit pour les utilisateurs de ces
vétements de protection peuvent ne pas étre suffisants pour les dangers susceptibles
d'étre rencontrés sur le lieu de travail.

Avertissement :

Le vétement de protection doit étre utilisé conformément aux prescriptions et ne doit
pas étre exposé a des influences susceptibles de compromettre son bon état général.
Un vétement sale peut conduire a une baisse de la protection. Les vétements doivent
étre portés comme une tenue compléte — composée d'une cotte a bretelles ou d'un
pantalon avec veste. La veste doit étre portée fermée Tout autre vétement de sécurité
doit étre conforme a la méme norme de sécurité. Avant de le porter, s'assurer que le
vétement n’est pas endommagé. Il doit étre possible d'enfiler et d'enlever sans
difficulté d'autres pieces de I'EPI, par ex. des gants et des bottes.

Les emblémes ne peuvent étre apposés qu'apres
consultation du fabricant

@ max. 81cm?,
parex. 9 x9cm

max. 208 cm?,
par ex. 26 x 8 cm

max. 33 cm?,
par ex. 11 x 3 cm

Francais
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La norme suivante (EN 1SO 20471:2013 + A1:2016) définit les exigences de perfor-
mance des vétements de protection qui soulignent la visibilité de la personne qui les
porte. Les combinaisons de protection doivent se composer de matériaux a haute
visibilité sur tous les cotés. Pour s’assurer d’une visibilité de tous les cotés (visibilité a
360 °). il est important que les bandes rétroréfléchissantes horizontales et les
matériaux fluorescents entourent le torse, les jambes et les manches. La surface
minimale visible requise pour la classification du vétement ne doit pas étre réduite ou
altérée par les logos, inscriptions, étiquettes et autres, existants. La classe de
protection du vétement est indiquée dans le marquage du
vétement.

La classe de performance peut étre déterminée au moyen
d'un seul vétement ou par une association de vétements par

Vétement de
protection
Signalisation

ex. veste et pantalon. Une association par ex. d'un pantalon
classé et d’une veste classée peut étre surclassée quand la
X superficie visible effective de la combinaison portée,
satisfait aux exigences minimales.

EN ISO 20471:2013

+A1:2016

(le numéro pres du
pictogramme indique
la classe de

signalisation) 4170 4171 4172
5170 5171 5172

i L

EN ISO 20471
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Les vétements selon la norme EN ISO 20471 sont classés en trois classes. Chaque
classe doit comporter une surface minimale de matériau d’arriére-plan et de matériau
rétroréfléchissant adaptée a la plus petite taille de vétement disponible. Pour toutes
les spécifications de classe, la classe 1 est la plus basse et la plus faible et la classe 3
est la plus haute, la meilleure classe.

La classe de protection du vétement est indiquée dans le marquage
du vétement.
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La norme suivante (EN ISO 11612:2015) définit les exigences de performance du
vétement de protection en matériaux souples destiné a protéger le corps. Les
vétements de protection protegent I'utilisateur de la chaleur et/ou des flammes, de la
propagation limitée des flammes, de la chaleur rayonnante, de la chaleur convective
ou de la transmission thermique par contact, des
projections de métal liquide, a I'exception des mains. Des
vétements de protection t comme les guétres, cagoules
et surchaussures doivent étre portés pour protéger la
téte et les pieds de l'utilisateur. En ce qui concerne les
cagoules, il n'y a pas d'exigences concernant les visiéres
et les appareils de protection respiratoire. Les combinai-
sons de protection contre la chaleur et les flammes
doivent recouvrir entierement le haut et le bas du corps,
le cou, les bras jusqu’au poignets et les jambes jusqu’au
chevilles.

Vétement de protection
Protection contre la
chaleur et les flammes

EN ISO 11612:2015
Al Bl Cl1 F1

EN ISO 11612:2015

Le vétement de protection répond aux
exigences de performance indiquées dans le pictogramme :

Code| Caractéristique de contréle Niveau de performance
A1 | Propagation de flamme limitée, protection contre | A1 = inflammation de surface
+A2 le contact de courte durée avec les flammes A2 = inflammation des bords
le plus faible | le plus élevé
B Chaleur par convection B1 B3
(o] Chaleur rayonnante C1 C4
D Projection d’aluminium liquide D1 D3
E Projection de fer liquide E1 E3
F Chaleur de contact F1 F3

Les types de danger mentionnés dans cette norme sont divisés
en 3 niveaux de performance.

Pour la protection contre la chaleur rayonnante intense (lettre code C), il existe un
quatriéme niveau de performance qui couvre les matériaux haute performance tels que les
matériaux en aluminium ou similaires. Le niveau de protection individuelle requis doit &tre
basé sur une évaluation des risques.

Niveau 1 : I'effet d'un risque faiblement perceptible

Niveau 2 : I'effet d'un risque moyennement perceptible

Niveau 3 : I'effet d'un risque hautement perceptible
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La norme suivante (EN ISO 11611:2015) définit les exigences de performance du
vétement de protection en matériaux souples destiné a protéger le corps. Ce
vétement de protection utilisé pendant le soudage et les techniques connexes est
congu pour protéger la personne qui le porte contre les étincelles de soudage (petites
projections de métal en fusion), un contact de courte durée avec des flammes, une
chaleur rayonnante d'un arc électrique et dans des conditions normales de soudage, il
offre une isolation électrique limitée contre les conducteurs électriques sous tension
continue jusqu'a env. 100 V. La transpiration, la saleté ou d’'autres impuretés peuvent
affecter le niveau de protection contre un bref contact involontaire avec des

Vétement de conducteurs électriques jusqu'a cette tension. Pour une
protection protection adéquate et compléte contre les risques auxquels les
Soudage et tech- soudeurs sont normalement exposés, le port d'équipements de

y protection individuelle (EPI) pour la téte, le visage, les mains et
niques connexes |gg pieds est également recommandg, ce qui fait I'objet d'autres
normes. Dans le cas de soudures extrémes, pour les travaux
effectués au-dessus du niveau de la téte et de meulage, l'utilisa-
teur doit porter une protection partielle du corps supplémentaire.
Les opérations de soudage a I'arc électrique comparément un
risque d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets (UV).
Au cours du temps, 'usure va dégrader votre tenue. Veuillez exami-
ner attentivement les vétements pour empécher tout exposition aux
rayonnements ultraviolets. Si futilisateurs est sujet a des symptémes
de coup de soleil, il y a pénétration de UVB. En cas de pénétration
de radiation UV dans n vétement, ce dernier doit étre répare (si
possible) ou remplacé. Il est également recommandé d'utiliser a
EN1SO 11611:2015 Tavenir des couches protectrices supplémentaires, plus résistances.

EN IS0 11611:2015
classe 1 Al

Critéres de sélection liés au processus |.. conditions environnementales
Techniques de soudure manuelle, d'écla- Maniement de machines, p. ex. :
«— | boussures et de gouttes légéres, p. ex. : » Machines d'oxycoupage
3 » Soudage au gaz » Soudage TIG WIG » Machines de découpe au plasma
& | » Soudage MIG (a basse tension) > Brasage » Machines de soudage par résistance
O | » Soudage microplasma > Soudage par points | > Machines de projection thermique
» Soudage MMA (avec électrode enrobée de rutile) | > soudure a 'établi
Techniques de soudure manuelle, Maniement de machines, p. ex. :
formation d'éclaboussures importantes » dans des espaces confinés
et de grosses gouttes, par exemple : > opérations de découpage/soudure
~ > Soudage MMA (avec électrode enrobée au plafond ou dans des positions
) basique ou enrobée de cellulose) similaires
Al > Soudage MAG (au C02 ou avec mélange de gaz)
8 » Soudage MIG (avec courant haute tension)
» Soudage a I'arc avec fil fourré auto-protecteur
» Découpe au plasma » Gougeage
» Soudage par » Oxycoupage
projection thermique
F5/12

La norme suivante (EN 61482-2:2020) définit les exigences de performance du
vétement de protection en matériaux souples destiné a protéger le corps. Le
vétement de protection répond aux exigences contre les dangers thermiques d'un arc
électrique. Lors de I'utilisation de ces vétements selon la norme EN 61482-2, il
convient de noter que ces vétements de protection ne sont PAS des vétements de
protection isolants, par exemple selon la norme EN 50286:1999 « Vétements

de protection électriquement isolants pour travaux sur des installations a basse
tension ». De plus, une protection individuelle compléte nécessite un équipement de
protection supplémentaire approprié, tel que des casques avec protection faciale, des
gants de protection et des chaussures (bottes). Les vétements tels que chemises et
sous-vétements ne doivent pas étre en polyamide, polyester
ou fibres acryliques, car ils peuvent fondre sous I'action d'un
arc électrique.

Vétement de
protection
contre les
dangers
thermiques d’un
arc électrique

EN 61482-2:2020

Cette norme décrit les exigences et les méthodes d’essai
(Box Test) des vétements de protection contre les dangers
thermiques d'un arc électrique. La tenue offre une protection
contre les dangers d'un arc électrique, classe de protection 1
(4kA/0,5 sec). La fonction de protection n'est assurée que
par le port d'une tenue compléte et fermée.

EN 61482-2:2020
APC 1

Le tableau suivant donne un apergu des parametres
pertinents de chaque classe de contrdle :

(paramétres de la procédure du Box Test)

Valeur moyenne | Valeur moyenne .
Classe de | del'énergie | de l’énergie Courant Durée
A X L de test de l'arc
contréle de I'arc incidente
Warc [Kj] Eio [ki/m?] [kA] [ms]
APC1 168 146 4 500
APC 2 320 427 7 500

Le niveau de protection requis du vétement peut étre déterminé,
par ex. par la DGUV-I 203-077.

F6/12




B 04350001 B 01-26

La norme suivante (EN 1149-5:2018) définit les exigences de performance du
vétement de protection en matériaux souples destiné a protéger le corps. Ce
vétement satisfait aux exigences en terme de matériaux et de fabrication des
Vétement de vétements de protection a dissipation électrostatique qui
font partie d’'un systéme entiérement mis a la terre afin

grote(}?ltcfn d’éviter les décharges inflammables. Dans des atmosphéres
j roprie es_ inflammables enrichies en oxygene, il se peut que les
électrostatiques

exigences ne soient pas suffisantes. Ce vétement n’est pas
adapté pour la protection contre les tensions de réseau
d’alimentation électrique.

EN 1149-5:2018

Vétement de protection a propriétés électrostatiques pour
éviter les décharges inflammables. La partie 5 définit les
exigences de performance pour les matériaux et la
fabrication. La méthode d’essai associée pour le matériau
dissipant les charges électrostatiques est basée sur la mesure de I'atténuation de la
charge selon DIN EN 1149-3:2004, méthode d’essai 2 (charge par influence).
L'efficacité antistatique n'est assurée que si la personne / le vétement est mis a la
terre en toute sécurité, par ex. par des chaussures antistatiques selon EN ISO 20345
avec I'exigence supplémentaire A ou des chaussures de travail selon EN I1SO 20347
avec |'exigence supplémentaire A. Il ne doit y avoir aucun espace entre deux piéces
de vétement pendant les mouvements de travail. Pendant le travail, la veste doit étre
fermée. Tous les piéces de vétements portées en dessous et ne disposant pas de
propriétés dissipant les charges électrostatiques, doivent étre recouvertes par le
vétement de protection a chaque mouvement du corps. Le vétement de protection
ne doit pas étre ouvert ou retiré dans des atmospheres inflammables ou explosives,
ni pendant le maniement de substances inflammables et explosibles. Il est interdit de
retirer le vétement dans des zones a atmosphere explosive. Le vétement de
protection dissipant les charges électrostatiques est congu pour étre porté dans les
zones 1, 2, 20, 21 et 22 ou I'énergie minimale d'inflammation d'une atmosphére
explosive n'est pas inférieure & 0,016 mJ. Avant I'utilisation dans des zones a
atmosphére explosive en zone 0 et en présence de gaz/vapeurs trés explosifs du
groupe d'explosion IIC, une analyse de risque spécifique a l'utilisation doit étre
effectuée. En pénétrant dans des zones a atmosphére explosive, il est nécessaire de
s’assurer que toutes les poches sont fermées et qu'aucun objet ne peut dépasser ou
tomber.

EN 1149-5:2018

L'utilisateur doit étre informé d'une évaluation des risques requise qui doit évaluer la
nécessité d'une protection contre la chaleur et les flammes par les vétements de
protection électrostatique(voir aussi I'annexe Il des exigences minimales prescrites
dans la directive 1999/92/CE).
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La norme suivante (EN 13034:2005+ A1:2009) définit les exigences de performance
du vétement de protection en matériaux souples destiné a protéger le corps. Le
vétement de protection offrent une protection limitée contre les effets des aérosols
liquides, des sprays et des projections |égéres, ou le risque d'exposition chimique
est évalué comme étant FAIBLE et ou le type d'exposition possible, spray, brouillard,
etc., est défini comme un risque faible. Il est congu comme un vétement impermé-
able et réutilisable pour un usage limité (Type 6). Les combinaisons de protection
Vétement de chimique (Type 6) doivent au moins couvrir et protéger le
protection tronc et les reins, par ex. les combinaisons d'une seule
contre les produits  Piéce et les combinaisons deux pieces avec ou sans
chimiques liquides cagoule, avec ou sans chaussons ou surchaussures.

Type 6

EN 13034:2005+A1:2009

Le vétement de protection répond aux exigences de
résistance a la pénétration de liquides sous forme d'un
simple essai au brouillard. Pour les spécifications de classe,
la classe 1 correspond a la classe de protection la plus
basse. Plus la classe désignée est élevée, plus la fonction
de protection est grande. L'étanchéité aux produits
chimiques (résistance a la pénétration) est déterminée sur
les produits chimiques mentionnés dans la concentration mentionnée. Le transfert
des résultats a d'autres produits chimiques n'est pas possible, mais demande la
réalisation d'essais appropriés. Les essais sont effectués dans des conditions de
laboratoire et servent d'orientation pour une utilisation pratique.

EN 13034:2005
+ A1:2009
Type 6

Leffet protecteur est |[Imperméabilité| Résistance a la pénétration

testé pour les aux liquides | des liquides

substances suivantes :| classe (1-3) | classe (1-3) Une combinaison

Acide sulfurique ifié
(H2504) 30 % (aqueux) 3 3 certfiéo selon
Hydroxyde de sodium rotége le porteur

(NaOH) 10 % (aqueux) 3 3 Eniqu%men? sur les
o-xyléne non dilué 0* 0* parties du corps
Butan-1-ol non dilué 2 2 couvertes par la

Classes de performance :| classe (1-6) comblnlalson. D’autres EPI comme la
— — - protection des yeux, des voies

’R§3|stance a I?br?smn 6 respiratoires, des mains et des pieds »
Résistance au déchirement 4 doivent étre fournis en fonction de =
Résistance a la traction 5 I'évaluation des risques. Cet EPI n'est O
Résistance 2 la perforation 2 pas pris en compte dans la certification =
Résistance d o 2 de la combinaison selon EN 13034 E
ésistance des coutures type 6. L

*Les exigences en matiére de résistance a la pénétration du tissu par

I'o-xyléne ne sont pas satisfaites. F8/12
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Le vétement de protection doit étre
inspecté manuellement et visuellement
pour s'assurer qu'il est exempt de bords
tranchants ou durs, d'extrémités de fils
saillantes, de surfaces rugueuses ou
d'autres détails sur la surface intérieure
ou extérieure qui pourraient causer des
blessures a I'utilisateur ou a d’autres
personnes.

L'absorption de la sueur n'altére pas les
fonctions protectrices.

En cas d'utilisation intensive et de
transpiration abondante, I'activité doit
étre interrompue afin d'éviter des
problémes de santé.

L'ajustement des vétements doit étre
vérifié aprés chaque lavage.

Lutilisateur du vétement de protection

doit étre capable d'effectuer

les mouvements suivants :

> Se tenir debout, s'asseoir, marcher et
monter des escaliers

» Lever les deux mains au-dessus de la
téte

» Se pencher et ramasser un petit objet,
par ex. un crayon

Les points suivants doivent étre pris en
compte :

» Les manches et les jambes du
pantalon de vétement ne doivent pas
étre trop longues pour ne pas géner
le mouvement des mains et des
pieds.

> Le vétement ne doit pas étre si lache
qu'il voltige ou bouge de fagon
indépendante et dérangeante.

> Il ne doit y avoir aucun endroit ou
espace imprévu et involontaire entre
les composants des vétements ou a
I'intérieur de ceux-ci.

» |l ne doit pas y avoir de contraintes
injustifiées aux mouvements des
articulations.
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» La facilité d'enfiler et d'enlever le
vétement avec ou sans aide, selon le
type de vétement.

» Le vétement ne doit pas étre trop serré
en termes de confort, la respiration
profonde ne doit pas étre obstruée et il
ne doit y avoir aucune entrave de la
circulation sanguine.

> Le_s accessoires, par ex. I_es _ceintures,
doivent étre en matériau ignifuge ou en
cuir et ne doivent pas contenir
d'éléments métalliques.

» L'humidité, la saleté et la transpiration
peuvent réduire I'isolation électrique.

> Une teneur élevée de lair en 0, réduit
considérablement la protection contre
I'inflammation (par ex. soudage dans
des espaces confinés)

» La capacité de dissipation électrosta-
tique peut étre altérée par l'usure, le

nettoyage et un éventuel encrassement.

» Si les caractéristiques de finition du
vétement, par exemple les emmanchu-
res et I'entrejambe, sont de taille
appropriée et se trouvent aux bons
endroits.

A prendre en compte au moment de
remplir les poches :

» Les poches doivent toujours étre
complétement fermées

» Les poches doivent toujours étre
complétement verrouillables

» Les objets ne doivent pas dépasser
> Les objets ne doivent pas tomber

Raisons évidentes pour lesquelles le
vétement n’est pas approprié :

» L'examinateur, a qui les vétements
devraient aller, ne peut pas les porter
» Le vétement de protection ne reste pas

fermé ou a I'endroit prévu
» |l altere une fonction vitale, comme par
ex. la respiration

» Il n’est pas possible d'effectuer des
taches simples en portant le vétement
de protection

» La personne refuse de porter le
vétement pour cause de douleur

> Le vétement de protection empéche de
porter d'autres élements importants de 'EPI

Systéeme de taille :

Le systéme de taille européen se base sur
les mesures de votre corps et vous permet
de choisir plus facilement le vétement de
protection approprié.

Tour de poitrine

cm

Taille

; corporelle
Tour de taille

Les vétements sont confectionnés
dans des tailles uniques pour
hommes.

Entretien / Réparation :

Le vétement de protection doit étre
maintenu en bon état et controlé a
intervalles réguliers pour vérifier son
efficacité et pour déceler tout
dommage ou usure.

Le matériau réfléchissant doit étre
remplacé si le coefficient d'intensité
lumineuse R =100 cd/Ix/m? n’est
pas atteint ou si le matériau
réfléchissant est usé sous I'influence
d'une utilisation intensive.

Les réparations doivent étre
effectuées par des entreprises
compétentes afin de maintenir les
performances du vétement de
protection.

Apres chaque cycle de nettoyage,
I'efficacité des matériaux utilisés doit
étre controlée.

4170, 4171, 4172: Le vétement doit étre imprégné d’Hydrob-FC (société Kreussler)

processus de séchage, de vérifier le traitement déperlant. Un effet sur

ﬁ apres chaque cycle de lavage. Nous recommandons, apres chaque

d'autres fonctions de protection n'est pas démontré

wABEAC®

Lavage normal jusqu'a 60° C < ne pas chlorer / ne pas blanchir
séchage normal * repassage a température modérée (150° C)

nettoyage a sec professionnel

Francais
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Recommandation de lavage :

Il est recommandé de laver le vétement
au moins 3 fois avant la premiére
utilisation.

Ceci permet d'anticiper un éventuel
rétrécissement du vétement et le rend
plus confortable.

Recommandation de agent détergent :

Attention : Il faut toujours éviter de faire
tremper les vétements avec des
matériaux réfléchissants dans des
solvants de quelque sorte que ce soit.

Nous ne recommandons pas d'utiliser
des systémes de détergents a forte
teneur en alcali, en des solvants ou de
I'hydroxyde de sodium/hydroxyde de
potassium libre. Les lessives doivent étre
exemptes d'agents oxydants.

Les substances nommées pourraient
avoir une influence sur la performance et
éventuellement sur la coloration de I'EPI.

Patches de transfert > Séchage / lavage
en machine :

Les vétements munis de patches de
transfert doivent étre retournés avant le
lavage ou le séchage, sans quoi les
patches risquent de s’abraser sur le
tambour.

Séchage :

> Ne pas trop sécher le vétement.

» Séchage a l'air

» Tunnel de finition : L'utilisation de
tunnels de finition n'est possible
qu'apres test. Le vétement peut avoir
tendance a rétrécir de fagon inégale en
raison de la diversité des matériaux.

Nettoyage chimique :

> La tolérance du matériau réfléchissant
avec le renforgateur de nettoyage ou le
détachant doit étre vérifiée. Un
nettoyage ciblé du tissu de signalisa-
tion peut étre effectué.
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Repassage :
» Ne pas repasser les bandes
réfléchissantes a la vapeur.

Neutralisation :

» Le linge doit étre neutralisé
efficacement. Les agents neutralisants
doivent étre exempts d’agents
oxydants.

Contamination :

» Le vétement peut étre éliminé par
incinération ou enfouissement. Les
vétements de protection contaminés
par des substances dangereuses
conformément au réglement sur les
substances dangereuses doivent étre
éliminés comme déchets spécifiques.

Facteurs de vieillissement :
La durée de vie d'un vétement dépend,
entre autres, de son utilisation, de son
entretien et de son stockage.

Le vétement a été lavé 5 fois dans des
conditions de laboratoire, selon les
instructions d'entretien, sans réserve et
testé pour déterminer la classe de
performance.

D’autres processus et signes de

vieillissement sont :

» Exposition aux rayons UV

» Fortes variations de température

» Modifications significatives visibles
(marques de frottement, rétrécisse-
ments, déchirures, trous, change-
ments de couleur notables, ...)

» Fermetures endommagées (fermeture
éclair, fermeture velcro, systéme a
boutons pression)

» Coutures endommagées (ouvertes ou
défectueuses)

» Influence de produits chimiques et/ou
de I'humidité

> Influences mécaniques (abrasion,
contrainte de flexion, pression et
effort de traction, ...)

» Contamination par ex. par la
saleté, I'huile, des projections de
métal en fusion etc.

» Usure
Innocuité :

Le vétement de protection ne doit
pas porter atteinte a la santé ou a
I'hygiéne de l'utilisateur.

]
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Stockage :

Conserver le vétement dans son emballage
d'origine dans un endroit sec, a l'abri de la
poussiere et de la lumiere, sans grandes
variations de température.

Durée de stockage maximale — jusqu'a 10 ans.
Protéger la marchandise de la lumiére directe.
Apreés I'homologation de type CE, aucune
modification ultérieure du vétement n'est
autorisée, a I'exception de celles qui sont
controlées dans le certificat.

Cette indication sur les vétements indique le mois et
I'année de production, par ex. 12/2015 pour décembre
de l'année 2015

Si ces informations du fabricant ne sont pas respectées,
toute réclamation est exclue.

Il n'y a actuellement aucune preuve que les vétements perdent
leurs propriétés lorsqu'ils sont stockés correctement.

La déclaration de conformité de ces produits se trouve a I'adresse

www.teamdress.com

Organisme de certification notifié concerné 0516
(Zertifizierungsstelle Schutztextilien im Sachsischen Textilforschungsinstitut e.V.,
Annaberger Strale 240, D-09125 Chemnitz, Allemagne)

Organisme de surveillance notifié concerné 0299 (FB PSA Priif- und Zertifizierungs-
stelle im DGUV Test, Zwengenberger Strale 68, D-42781 Haan, Allemagne)

Francais
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